Radom, dnia 08 kwietnia 2009 r.

      GMINA MIASTA RADOMIA
Znak sprawy: In.III-3410/17/11/09
WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 29 ul. Ceglana”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie I (z 7 kwietnia 2009r.) brzmi następująco:
„Czy Zamawiający dopuści do udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, nawierzchnię poliuretanową o parametrach równoważnych lub lepszych niż wymagane w SIWZ ze ścieralnością < 0,09 mm”.

Zapytanie II (z 7 kwietnia 2009r.) brzmi następująco:
„1. W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazując wartości wymagane, podaje parametr ścieralności w granicy < 0,01. Czy Zamawiający potwierdza omyłkowe wpisanie w/w wartości, która powinna mieścić się w granicach < 0,1?

2. W opisie technicznym do projektu pkt 5. Zamawiający wymienia dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni.

- Aprobata lub Rekomendacja ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF

- Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych

Czy Zamawiający żąda dołączenia do oferty w/w dokumentów?”.

Zapytanie III (z 8 kwietnia 2009r.) brzmi następująco:
„1. Czy inwestor dopuści do przetargu nawierzchnię poliuretanową o następujących parametrach?

- wytrzymałość na rozdzieranie N - > 0,7

- wytrzymałość na rozdzieranie N - > 103

- Ścieralność Aparat Stuttgart (mm)- < 0,009

- zmiana wymiarów po działaniu temp. + 60°C % - < 0,03

- mrozoodporność – zmiana masy % - < 0,59”

2. W SIWZ Inwestor podaje wielkość boiska wielofunkcyjnego 45x26,90 (1210,5o m2), a w przedmiarze pozycja 16 i 17 wskazują na 1075m2, zatem proszę podać właściwe wymiary boiska jakie należy wycenić””.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Ad Zapytanie I

Wskazany parametr spełnia warunki określone przez Zamawiającego (Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWIZ w zakresie dot. ścieralności nawierzchni).

Ad Zapytanie II

1. Właściwą wartością jest wartość  „< 0,1”. Z związku z omyłkowym podaniem przedmiotowej wartości w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w załączniku nr 13 do oferty Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści SIWZ.
2. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty które Wykonawcy muszą złożyć jako załączniki do oferty w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego, opisane są w § 10b SIWZ.
Ad Zapytanie III

1. Zaoferowana nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa jednorodna (jednowarstwowa) musi spełniać parametry określone w załączonej do SIWZ specyfikacji technicznej i Karcie technicznej produktu (w zakresie dot. ścieralności nawierzchni Zamawiający dokonał modyfikacji).

2. Do wyceny należy przyjąć powierzchnię boiska zgodnie załączoną do SIWZ  dokumentacją projektową,  przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  

1. W załączniku nr 13 do oferty (Karta techniczna produktu) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 3 „ścieralność (mm)” zmienia zapis „< 0,01” na zapis „< 0,1”.

UWAGA! Aktualny wzór  załącznika - Karta techniczna produktu stanowi załącznik nr 1 do nn. modyfikacji

2. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych- branża Roboty budowlane w pkt I „Ogólna specyfikacja techniczna”, w tabeli: „Nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż:” w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 3 „Ścieralność (mm)” zmienia zapis „< 0,01” na zapis „< 0,1”.

Modyfikacja jest uzasadniona ponieważ Zamawiający omyłkowo określił w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w załączniku nr 13 do oferty („Karta techniczna produktu”) parametr dot. ścieralności na poziomie „< 0,01”, podczas gdy prawidłowo przedmiotowy parametr powinien być określony na poziomie „< 0,1”.

Wskazany pierwotnie parametr nie tylko nie wynikał z oczekiwań Zamawiającego odnośnie nawierzchni syntetycznej, ale równocześnie- zgodnie z wiedzą Zamawiającego- nie występuje u dostępnych na rynku nawierzchni syntetycznych. 

Przedmiotowa modyfikacja nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.
Kierownik Zamawiającego-
- Prezydent Miasta Radomia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MODYFIKACJI

Wzór załącznika nr 13 do oferty

…………………………………

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
dla zaoferowanej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej jednorodnej (jednowarstwowej)

w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej
/należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty /

Proponujemy nawierzchnię syntetyczną poliuretanową o nazwie: …………………………………………………………………………………………………

produkowaną przez ……………………………………………………………………………
	Poz.
	Określenie parametru, jednostka
	Wartość wymagana
	Proponowane parametry techniczne

	1
	Grubość całkowita ( mm)
	13 mm
	

	2
	Przepuszczalność dla wody
	Tak
	

	3
	Ścieralność ( mm )
	≤ 0,1
	

	4
	Mrozoodporność oceniona:
- przyrostem masy ( % )
- zmiana wyglądu zewnętrznego
	≤ 1
bez zmian
	


Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące technologii wykonania boiska ( wypełnić fakultatywnie): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









  ………………………………………………………….








/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy /

