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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WETEP

1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych i w
ramach przebudewy ulicy Malenickiej .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy | Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkeie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustaienia zawarle w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspélne dla robét objetych ponizszymi specyfikacjami
technicznymi:

1.4. Ckres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nale?y rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco;

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czgsé stanowiacy odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny

142, Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

143 Dlugosc mostu - odleglost migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z nadsypka -
odleglosc w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

144, Droga - wydzielony pas terenu przeznaczeny do ruchu lub pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (montarowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania. przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

146 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachadzgeych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i inngj
korespondenc)i technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem

1.47. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dia zapewnienia komunikacji drogowe; i ruchu pieszeqo.

148 Inzynier/Kierownik projektu — oscba wymieniona w danych kontrakiowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego. o kiorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

149 Jezdnia - cz¢$¢ karony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1410, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaznicna do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1411, Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami. zatokami, pasami awaryjnego postoju | pasami dzielacymi
jezdnie

1.4.12.  Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchn| wraz ze sposebem ich polaczenia.

1.4.13.  Konstrukcja nosna (przesio lub przesia cbiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustroj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1414 Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, kiora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1415 Korylo - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1416, Ksigzka obmiardw - akceptowany pizez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzaoy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru doksnywanych robét w formie wyliczen. szkicow | ew. dodatkowych zalacznikdw. VWpisy w
ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu

1.4.17.  Laboratorium - drogowe Ilub Inne iaboratorium badawcze. zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.

14.18.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacy projekiows i specyfikacjami
technicznymi. zaakceplowane przez Inzyniera/ Kierownika prejektu

1.4.19.  most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe; i ruchu pieszego

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdd warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednic oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmasferycznych,

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwa §cieraing a podbudowa, Zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzehni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnoéci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni

Podbudowa - dolna ¢czgs¢ nawierzehni siuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skladaé sie z
podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - géma czgs¢ podbudowy speiniajgca funkeje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skiadaé sig z
jedne] lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna c2esé podbudowy speiniajgca. cbok funkgji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierac warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzehni przed skutkami dzialania mrozu,

Warstwa cdcinajgca - warstwa slosowana w celu uniemozliwienia przenikania czagstek drobnych gruntu do warstwy nawierzghni
lezace] powyze

Warstwa odsaczajaca - warstwa siuzgca do odprowadzenia wody przedostajace] sie do nawierzchni.

1.4.21.  Niweleta - wysokoiciowe i geomelryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowago przekroju woosi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukl, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1423 Qbjazd tymezasowy - drega specjalnie przygotowana | cdpawiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1424 Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykanywanych robét 2 dopuszczonymi tolerancjami. a jesli przedzial tolerancii
ni¢ zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danege redzaju robdt budowlanych



1425  Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i Zwiazanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez cbejmowac teren przewidziany tio rozbudowy drogi | budowy urzadzes
chronigcych ludzi | srodowisko przed ucig?liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1426 Pobocze - czest korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzgdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukdji nawierzehni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt roedzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, letaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwiania przejgcia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projekiu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe].

1.4.31, Przedsigwzigcie budowlane -  kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.32. Przepust —- budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1433 Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturainego, slanowigcy ulrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.  Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacig, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

1.4.36. Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac sie z pednej §ciany, sthipdw lub innych form
konstrukeyjnyeh, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego. ‘

1.4.38. Rozpigtos teoretyczna - odleglo$é migdzy punktami podparcia (lozyskami), przgsia mostowego.

1.439. Szerckosé catkowila obiekiu (mostu / wiadukiu) - odleglosé migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji abiektu,
mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje calkowita szerokosé kanstrukeyjng ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiekiu - szerokosc jezdni {nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych rodzajow ruchu oraz
szerokosc chodnikow mierzena w Swietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukgji przy jezdni dotem oddzielajace] ruch kotowy
od ruchu pieszego.

1.4.41.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci {przedmiarem) w kolejnosci technolegiczne] ich wykonania.

1.4.42.  Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.43.  Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu tereny dla zapewnienia komunikacji drogowej | rechu pieszego.

1444  Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowq lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaciji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.45.  Zadanie budowlane - cze$d przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calosc konstrukeyjng, lub technalogiczng,
zdoing do samodziginege petnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych 2
budowsg, modernizacja/ przebudowa, utrrymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5, Ogdlne wymagaria dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metady uzyle
przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacijy projekiows, sst i poleceniami InZyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktcwych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgadnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje | wspétrzedne punktdw ghdwnych trasy araz reperow, dziennik
budowy araz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety sst.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
roobt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny kKoszl.

1.5 2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

Zamawiajqcego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projeklowa dokumentacjg wykonawcza
{techniczna} i zostana przekazane Wykonawcy,

Whykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérq Wykonawca opracuje w ramach ceny xontraktowej.

1.5.3. Zgodnoéé robdt z dokumentacja projektows i sst

Dokumentacja projekiowa, sst i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projekiu
stanowig czes$¢ umowy, a wymagania okreglone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
cate] dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumeniéw cbowiazuje kolejnosé ich waznodci wymieniona w
-Kontraktowych warunkach ogdlnych® {,Ogdinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywacd bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych. a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inzyniera/Kierownika projekiu, kiory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek,

W przypadku rozbieznosci, wymiary padane na pismie sa wazniejsze od wymiarow okre$lonych na podstawie odezytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacig projekiowa | sst.

Dane okresione w dokumentacji projektowej i w sst bedq uwazane za warosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne 53 odchylenia w
ramach okreslonege przedzialu tolerancji. Cechy matenaldw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$c z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczainego przedzialu toleranci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne 2z dokumentacjy projektows lub sst | wplynie to na
niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modemizacyjne/ przebudowa i remontowe {.,pod  ruchem”)



Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
a2 do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robél.

Przed przystapieniem do robat Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgocniony z
odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu | zabezpieczenia robdt w ckresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na bieigco aktualizowany przez
Wykonawcg. Ka2da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaidorazowd ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wvykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe wuizadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, iwiatta Ostrzegawcze, sygnaly, itp., Zapewnigjac w ten sposdb bezpieczeristwo pojazddw |
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to niecdzowne ze wzgledow
bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez Inzyniera/iCierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony 2z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika prajekiu,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez InZynierafierownika projekiu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne} zaplacie | przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene kontraktowa,

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zocbowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia | odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki Ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do schrony robot, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposoh
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu.

WWjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w 5posdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesdci publicznie przed ich rozpoczeciem w  sposob  uzgodniony Z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilogciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projekiy,
tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiqczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione krok: majgce na celu stosowanie sig do przepiséw | norm dotyczacych achrony Srodowiska na
ferenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen Jub uciazliwosci dla oséb lub dabr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernege halasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposocbu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar bedzie miad szczegélny wzglad na:

lokalizacie baz, warszialéw, magazynéw, skifadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

Srodki ostraznoscl | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

zanigczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoicia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzg¢l przeciwpozarowy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel VWykonawey.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéd trwaly sa szkodliwe dla ¢toczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie urycia materiatdw wywolujgcych szxodiiwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktbre sg szkodliwe dla oloczenia tylko w czasie robdt, a po zakohiczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np. materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych whudowania. Jezeli wymagajq tego cdpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymagé zgodg na uzycie tych mateniaiéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla ofoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Gohrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych uzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykenawca zapewn! wiadciwe aznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, kibre majq byé
wykonane w zakresie przelogenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresawane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszeikie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac robaty w sposdb powodujacy
mimimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydowy mieszkaniowe] w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego driatalnosciy.

inzynier/Kierownik projekiu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykanawca a wiascicietami
nieruchomasci i dotyczacych korzystania z wiasnosci | drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
UMowY

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow .

VWykonawca bedzie stosowacd sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na dregach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na | z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia | uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) | o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poiecié, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkdw zostaly usunigte
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierme cobcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy
w ohrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robél w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacy robat Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szoregoinosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagar sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce. socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrany zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, 7e wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontrakiowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot | za wszelkie materjaly i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinng byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momeniu odbioru ostalecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkotwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych
cdnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiaidw lub urzadren ulytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezweler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obeigzenia i wydatki wynikée z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projekiu lub specyfikacii dostarczonej przez inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekctwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy. ktdre speinia¢ maja materiaty, sprzet i inne
fowary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawicnegc wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowione inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy 53
panstwowe lub odneszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne cdpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projekiu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byc
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediczone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne po zostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢
Inkyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie 2 jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
ifub wystapia opbznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wiykonawcq ustali wydtuzenie
czasu wykonania robét Vlub wysoko$é kwoty, © ktérg nalezy zwigkszyé ceng kantraktows.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania malteriatbw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkohlwiek materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Erédia
wytwarzania, zamawiania Jub wydobywania tych materiaiow jak rownieZ odpowiednie $wiadectwa badan laborataryjnych oraz probki
materiatbw.

Zatwierdzenie parti materiatdw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ie wszelkie materialy z danego Zrdia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposéb
ciagly spetniajg wymagania sst w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ocdpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych
wiaczajac w to 2rédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodta.

Wykonawca przedstaws Inzynierowi/Kigrownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajaca raporty z badar terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploataci, organdw
administracji panstwowej i samorzgdowe].

Wykanawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiabbw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okakg sie potrzebne w zwigzku 2z
dostarczeniern materiatéw do robét.



Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykapéw, dokopow | miejsc pozyskania materiatow migjscowych bedy formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy (ub wskazan InZyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w abrebie ferenu budowy poza tym! ktére zostaly wyszczegodinione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projekiu.

Eksploatacja 2rédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regutacjamt prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom }

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zloZzone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesl: Inzynier/Kierownik projekiu zezwoii Wykonawey na Lzycie tych materiatow do innych raboét,
niz te dla kidrych zestaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu,

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane matenaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sig 2z jego nieprzyjeciem, usunigciem iniezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub sst przewidujq mozliwosc wariantowege zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekic o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pazniej zm ieniany bez zgady In2yniera/Kierownika projekiu.

2.5. Przechowywanie | sktadowanie materialow

Wykonawca zapewn!, aby fymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszcreniami, zachowaty swoja jakose | wlasciwosci i byly dostepne do kontroii przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Miejsca czasowego skiadowania materialow bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
tnzynierem/Kierownikiem projekiu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wylwarmi materiatow

Wylwomie materiztéw moga byc okresown konlrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnodci
stosowanych meted produkcji 2 wymaganiami. Prébki materiaiow moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosei. Whyniki
tych kontroli beda stanowit podstawe do akceptacji okreslonej parlii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inZynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwormi, musza byé speinione nastgpujace warunki
Inzynier/Kierownik projekiu bedzie miat zapewnionz wspolprace i pomoc Wykanawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcii,

InzynieriKierownik projektu bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materialdw przeznaczonych do realizacji robot,

Jezell produkcja odbywa sig w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dia przeprowadzenia inspekcji | badars w tych migjscach.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktéry nie spowodule niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet urywany do robt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w sst, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony | zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwaraniowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, sst i wskazaniach (nzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie ) gotowoéci do pracy
Pawinien by¢ zgodny z normami achrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Whykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykenawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny

Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwosc wariantowega uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykanawca powiadomi Inzyniera! Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byt pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikotwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,  zoslana przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robbt.

4. transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakoic
wykonywanych robét i wtasciwoéci przewozonych materiatdw,

Liczba $radkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdl zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ssi i
wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszizalnych naciskéw na o8 i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu nie spemiajace tych warunkdw moga byc
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projekiu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwctnego urytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykanawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny kaszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
dregach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialry za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c zastosowanych materiatdw i
wykonywanycn robdt, za ich zgednosé z dokumentacja projektows, wymaganiami sst, P2J, projekiem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest cdpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wyrmiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Bigdy popefnione przez Wykonawce w wytyczeniu { wyznaczaniu robét zostana, usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okae sig skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.



Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokasci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnoss.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji Wb odrzucenia materiatow i elemeniow robdt beda oparte na
wymaganiach okreglonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej | w sst, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projekiu uwzgledni wyniki badaf materiatdw | robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji | przy badaniach materiatdw. do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Poiecenia Inzyniera/Kierownixa projektu powinny byc wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod groiba zatrzymania robdt. Skutki finansowe 2 tego tytuiu poniesie VWykonawca.

6. kontrola jakosci robdt

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawic do akceptacji inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe | plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgednie z dokumentac)a projektowa, sst oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czeéé ogding opisujaca;

organizacje wykanania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotow raboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakoséE i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow robat,

systern {spasdb i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakodcia wykonywanych robidt,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technglogicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji InzynierowiKierownikowi projektu;

b) czesé szczegltowa opisujacy dla katdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowa-kontrolne,

radzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiaidw, spoiw, lepiszezy. kruszyw ip..

sposob zabezpieczenia | cchrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotiwosé, pebieranie probek, legalizacja | sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podezas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegbinych elementdw robot,

sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Calem kontroli cobdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosc robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materizléw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrali,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zacpatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan matenalow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu more zaradad od Wykonawey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie Z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i sst

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$t s okreslone w sst, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okrestone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest kanieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie 7 umowg.

Wykaenawea dostarczy Intynierowl/Kierownikowi projektu $wiadectwa, re wszystkie slosowane urzadzenia | sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje. zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badarn.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep de pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier/Kierownik prajektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persenelu lub meted badawczych, Jezeli niedociggnigcia fe beda
tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, InzynierfKierownik projektu natychmiast wstrzyma utycie do robdt
badanych materialéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakesé tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z arganizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

B.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byt z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan

Inzynier/Kierownik projekty bedzie mied zapewniona mozliwosé udzialy w pobieraniu probek.

Pojemniki de pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez iniyniera/Kierownik projekty bgda odpowiednio opisane t
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzynigra/Kierownika projekiu.

Na zlecenie Inryniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza
watpliwosci co deo jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszly tych dodatkowych badan pokrywa Wykanawca tylko w przypadku stwierdzenia usierek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami nom. W przypacdku, gdy normmy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ssi, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kiarownika projektu.

Przed przystapieniem do pemiarow iub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, migjscu i terminie
pomian lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji In2yniera/
Kierownika projektu.

€.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybcie), nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzaru iub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez Inyniera/Kierownika projektu

Inzynierierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pebierania prébek | badania materialow w miejscu ich
wylwarzania/pozyskiwania, 3 Wykonawca i praducent materiaéw powinien udzielié mu niezbednej pomocy.

ingynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce poprzez migdzy innymi
swoje badamia, bgdzie oceniaé zgodno$ materialéw | robét z wymaganiami sst na podstawie wynikdw whasnych badar konirelnych
jak i wynikow badan destarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobierac probki materialéw i prowadzié badania niezaleinie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badari wykaza, e raporty Wykenawcy sa niewsarygodne, to InzynieriKierownik projektu oprze sig wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjy projektowa i sst. Moze réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium W takim przypadku
catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

InZynier/Kierownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajg;:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslanymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normag lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowicno Polskiej Nommy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w
pkt 1

i ktére spetniaja wymogi sst.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez sst, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jef cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

{1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiaZujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy,

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jege dokenania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przenw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zadacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i In¥yniera/ Kierownika projektu.

De dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci | hamrmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robat,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, akresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i Ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

slan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot pedlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$t rzeczywistych warunkow gectechnicznych z ich opisemn w dokumentacii projektowej,

dane dotyczace czynnosci gecderyjnych {(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykgnywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyGzace jakosc materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

inng istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IntynieraKierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigka obmiardw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt QObmiary
wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3} Dokumenty laborataryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci iub certyfikaty zgodnosei materiatow, crzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgednione] w programie zapewnienia jakosci Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4] Po zostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1} - {3) nastepujace dokumenty:

porwolenie na realizacie zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilng-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad | uslalen,

karespandencie na budowie.

{5 Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktbregokolwiek 2 dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacege. ’

7. obmiar robél

7.1. Ogobine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre¢lad faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia projektowa | sst, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, ca najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru bgda wpisane de ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w slepym kosziorysie lub gdzie indzie; w 58t nie zwalnia
Wykonawcy oo obowiazku ukoficzenia wszystkich robdt. Bigdne dane zoslana poprawione wg instrukgji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslgnym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robol | materiatdw

Diugosci | odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzene poziome wzdhu linii osiowej.

Jetli sst wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez sredni
przekrd;.

llodci, kidre maja byé obmierzone wagowo, bedg watone w tonach lub kilogramach zgednie z wymaganiami sst.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszysikie urzadzenia i sprzel pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakcepiowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprzel pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te ub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykanawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarawe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca doslarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnasnym wymaganiom sst Bedzie ulrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposib ciagly zachowanie dokiadno$ci wg norm zatwierdzanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq prreprowadzone przed czesciowym lub Ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wyst@powania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzieinego zalacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

8. odbidr robat

B.1. Rodzaje odbloréw raboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich sst, raboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i uiegajgcych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi Oslatecznegoecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakrysiu

Odbior robdt zanikajacyoh 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenia iloci i jakodsi wykonywanych robdt, kidre w dalszym
precesie realizacji ulegnag zakeyciu.

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ggéinego postepu robot.

Odbieru robot dokonuje Inkymier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niszwlocznie, nie pb2niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierawnika prajektu.

Jakosé i ilose robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na pedstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych | w aparciu 0 p/zeprowadzone pomiary, w konfrontacji 2 dokumentacjq projektowa, sst i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakodct wykananych czesci robst. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze Ostatecznym rabét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. O¢hidr Ostateczny robdt

8.4.1. Zasady «ibioru ostatecznego robot

Odbidr Ostateczny polega na finainej ccenie rzeczywistege wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru astatecznego bedzie stwierdzona przez Wykanawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior Ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacege w obecnosc Inzynigra/Kierownika projektu 1
Wykonawcy. Kamisja cdbierajaca robaty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokurmnentéw, wynikow badar |
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentaciq projektowa i sst.
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W taku odoioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ Z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych |
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonyeh robét poprawkowych lub robst uzupemiajacych w warstwie $cierainej lub robotach
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustall nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rooét w poszezegoinych asortymentach nieznacznie odblega od
wymagane| dokumentacja, projektows i sst z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszega wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczedstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, cceniajac pomniejszong wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbicru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wy
WZOru ustaionego przez Zamawiajacege

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumnentacje projektowa podstawowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

szczegdlowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty},

wyniki porniaréw kontroinych oraz badar i vznaczen laboratoryjnych, zgodne z ssti ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z sst i ew. PZJ,

opini¢ technolegiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zalgczonych do dokumentdw odbicru,
wykananych zgodnie z sst i PZ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
aswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacie powykonawcza robst i sieci uzbrojenia terenu,

kapig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geocdezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, robaty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcy WwyZnaczy penowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedy zestawione wg wzoru usialenego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robiét uzupedniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét Zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze Ostatecznym
i zaislniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuaine] obiekty z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
.Odbiér Ostateczay robot”.

9. podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogbire

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozygji
kosztorysu,

Dla pozycji kosziorysowych wycenionych ryczattowa podstawq platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosziorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyci kosztorysowe| bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodcel, wymagania i badania
skiadajace sig na jej wykonanie, ckreslone dia tej roboty w $st | w dokumnentacii projextowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robét beda obejmowac:

10. przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 z péiniejszymi zmianami).

D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot 55t

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe} specyfikacii technicznej ($51) s3 wymagania dolyczace wykonania | odbioru rabot rwigzanych z
odtworzeniem trasy drogowe; i jej punkidw wysokasciowych w ramach przebudowy ulicy Malenickiej

1.2. Zakres stosowania sst

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraklowy przy zlecaniu | realizacii robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych sst

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi
imajacymina celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potoZenia obiektow InZzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punklow wysokosciowych wehodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokasciowego punkiow gléwnych ositrasy i punktéw wysokodciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami {wyznaczenie 0si),

wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokosciowych {reperow robaczych},

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
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zastabilizowanie punktdéw w sposoéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektdw mostowych — nie dotyczy
VWyznaczenie obiekidéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punkldw wysokosciowych, zastabilizowanie ich
w spasab trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb watwiajacy odszukanie | ewentuaine cdiworzenie oraz
wyzZnaczenie usytuowania cbiekiu (kontur, podpery, punkty).
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4,1. Punkty gléwne trasy - punkly zalamania osi frasy, punkly kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
1.4 2. Po zostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi palskimi normami i z definicjami podanymi w
sst MWymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoline wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podanc w sst Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdine wymagania dotyczgce materiaidw, ich pozyskiwania i sktadowania podana w sst Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktdw gléwnych trasy nalery stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, slupki betonowe albo rury
metalowe ¢ dlugosci okolo 0.50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mied $rednice od 0,15
do 0,20 m idiugodé od 1,5d0 1.7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0.08 m i dlugoéci vkolo 0,30 m, a dia
punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i diugoéci od 0,04 do 0,05 m.
Swiadki” powinny mieé dtugosé okolo 0,50 m i przekro prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w sst VWymagania cgotne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punkidw wysokosciowych naleiy stosowad nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tagmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtwerzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej
dekiadnosci pomian.
4. TRANSPORT
4.1, Ogblne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podanc w sst Wymagania ogoine” pkt 4,
4.2. Transpart sprzetu i matenalow
Sprzet | materiaty do odiworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi srodkam| transportu.
5. WYKOMNANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot
0Ogdine zasady wykonania robét podano w sst Wymagania ogolne” pkt 5.
8.2 Zasady wykonywania prac pomiargwych
Prace pomiarowe powinny byt wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajqoego dane zawierajgce lokalizacjg | wspofrzedne punkiow
giownych trasy oraz reperow.
W oparciu ¢ materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia rabot.
Prace pomiarowe powinny byd wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacie i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowad Inzyniera o wszelkich bredach wykrytych w wytyczeniu punktow gldwnych trasy i
{lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzit czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istolnie roznig si@ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowes, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem ocdpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inkyniera, zostang wykonane na koszi Zamawiajgcege.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaZa Wykcnawce.
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rezpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow
przez Ingyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty ghéwne frasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrainy i jednoznaczny charakterystyke i pototenie tych punkiéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez
tntyniera,
Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét. JeZeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtwarzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie po zostate prace pomiarowe Konieczne dla prawidtowe; realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy,
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gidwnych osi trasy i punktdw

wysokosciowych
Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gitéwne powinny byé zastabilizowane w sposOb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
siupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymaina
cdleglosé pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.
Zamawiajacy powinien 2alozyé robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
abiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odieglost migdzy reperami roboczymi wzdhut trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast
w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze naleZy zatozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykananiem trasy drogowej i obiekléw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorZystad punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowe]. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkow betanowych lub grubych ksziaftownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z taka dokladnoscia, aby Sredni blad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km.
stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperdw paristwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposaZone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraine i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jege rzedney.

5.4, Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyine przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albe innej asnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii
projektowe;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gliéwnych i w punktach poérednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztatowania trasy, kecz nie rzadziej niz co 50 metriw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wylyczone| osi trasy w stosunku do dokumentacgi projektowej nie moze byé wieksze niz 3 cm
dla autOstrad i drog ekspresowych lub & cm dla pozoslatych drog. Rzedrne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety ckreslonych w dokumentacji projektowe].

De utrwaienia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ matenatow wymienionych w pkt 2.2

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdl zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Whyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robét), zgodnie z dokumentacjq projekiowq oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot | w migjscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalery stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypow ¢ wysokosci przekraczajace] 1 metr oraz wykopdw gigbszych niz 1 metr Qdleglosé miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowad do uksztatowania terenu oraz geometri frasy drogowe]. Odlegtosé ta ca najmnigj powinna odpowiadad
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umoziwiat wykonanie nasypow i wykopow o ksztadcie zgodnym z dokumentacig
projektowa.

5.6. Wyznaczenie poozenia obiektéw mostowych

Dia kazdego z obiektdw mostowych nalezy wyznaczyé jego poleienie w terenie poprzez:

wytyczenie osi obiektu,

wylyczenie punktow okrestajgcych usytuowanie {kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczdkéw i filaréw maostow i wiaduktow.

W przypadku mostaw | wiaduktow dokumentacja projektawa powinna zawieraé opis cdpowiedniej osnowy realizacyjne} do wytyczenia
tych obiekiow.

Polozenie obiektu w planie nalezy okreslic z doktadnoscia okreslong w  punkcie 5.4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

&.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogéine zasady kontroli jakosci robot podano w sst Wymagania cgéine” pkt 8,

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontroie jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punkiow wysokesciowych nalesy prowadzic wedtug ogdlnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie Z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robot podano w sst Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzanej frasy w terenie.

Obmiar robét ewigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czedcig obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogébine zasady odbioru robot podano w sst Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2, Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogbine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w sst Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robgt ohejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojdw,

zastabilizowanie punktdw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie

Ptatnos¢ rabdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujgta w koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot sst

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techniczne] (sst) sa wymagania dotyczace wykonania i adbioru liniowych robot
ziemnych w ramach przebudowy ulicy Malenickie;

1.2. Zakres stosowania sst

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych sst

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizagji drég i
obejmuja:

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

zasypanie starorzecza

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1, Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego iub z gruntu antropogenicznego speiniajaca
warunki statecznosci | odwodnienia.

1.4.2. Po zostate okreglenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiecnimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
sst Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w sst Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. materiaty {grunty)

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Cgdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sidadowania, podano w sst Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w sst D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypdw. Grunty preydatne do budowy nasypow moga byé wywiezione poza teren budowy tylke wowcezas, gdy stanowia nadmiar
objetosci robdt ziemnych | za zezwelenien inzyniera.

Jeieli grunty przydatne, uzyskane przy wykenaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda
Inkyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem inhym niz budowa nasypow lub wykoname prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zréded whasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty | materialy nigprzydatne do budowy nasypow. okreslone w sst D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezicne przez Wykenawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do cbowiazkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kantrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ po zostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. sprzet

3.1, Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w sst Wymagania ogoine”™ pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rabét ziemnych powinien wykazad sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania | wydabywania gruntow {narzedzia mechaniczne, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki ip.),

transpontu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (waice, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w sst \Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania | zetadunku oraz do odlegtoci transportu. WydajnoSé Srodkéw transporowych powinna byé ponadlo
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transpor, o ile zwigkszone odlegiosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. wykonanie robot

5.1. Cgdine zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robot podane w sst _Wymagania ogéine” pikt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi karpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie. od osi projektowanej nie powinny byc wigksze niz £+ 10 cm. Rédznica w
stosunku do prejektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé + fcmi-3 cm.

Szerokost gémej powierzehni korpusu nie moze réznié sie od szerckosc! projektowane] o wigcej niz + 10 cm. a krawedzie korony
drogi nie powinny miec wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinng réznic sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazone] tangensem kata Maksymalne
nigrownosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spednione inne
wymagania dotyczace nierdwnoéci, wynikajgce ze sposcbu umocnienia powierzehni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rgwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosct skarp. powinny byé
okreslane w dokumentacji projektowej | sst.
5.3. Odwadnienia pasa robet ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projekiowe).
VWykcnawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonad urzadzenia, kibre zapewnia odprowadzenie wod gruntowych |
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyt grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek takiego wykanywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki.
zapewniajace prawidiowe odwocnienie.
Jezeli, wskutex zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawadnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnose, Wykonawca
ma cbowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dedatkowych optat
z& strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Qdprowadzenie wod do istnigjacych zbiomikow naturalnych i urzadzed odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodmemem z
odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jege prawidiowe cdwodnienie w catym ckresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno postepowad w kierunku podnoszenia sig niweltety.
W czasie robat ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadad przekrojom poprzecznym spadki. umoZliwiajgce
szybki cdplyw wid z wykopu. O ile w dokumentacji projeklowej nie zawario innego wymagania. spadek poprzeczny nie powinien byc
mnigjszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych Malezy uwzglednicé
ewentualny wplyw Kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania nnych robot na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrodla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /iub dreny. Wody opadowe | gruntowe nalezy odprowadzic
poza teren pasa robdt ziemnych. '
5.5 Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i sst Szerpkos¢ dna i glgbokosc rowu
nie moga réznic sie od wymiardw projektowanych o wigcej niz + 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowow powinna byt zgodna z
akreslong dla skarp wykopow w sst D-02.01.01.
6. kontrola jakosci rebét
§.1. Ogélne zasady kontroli jakosc robst
Cgélne zasady kontroli jakosci robot podano w sst Wymagania ¢géine” pkt 6.
62 Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2 1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgednosci z wymaganiami specyfikacyi okreslonymi w
pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szezegding uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkdw wodnych.
622 Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkeie 6a5tD-02 0101 D-020201 ovaz
D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. CrzestollwosE oraz zakres badar | pomiargw wykonanych robet ziemnych

Lp. Badana cecha Minimaina czestotliwosé badan | pomiardw
1 Pomiar  szerckasci  korpusu | Pomiar tasma, szablonem. lata o diugosci 3 m 1 poziomica
ziemnego lub niwelatorem. w odstepach co 200 m na
2 Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gléwnych fuku, co 100 m na lukach o R
> 100 m co 50 m na fukach o R < 100 m
3 Pomiar rzednych powierzchni | oraz w miejscach. kiore budza watpliwosci
Korpusu zigmnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar  réwnesci  powierzchni
korpusu
=] Pomiai rowngici skarp
7 Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w
powierzchni  korpusu lub  dna | punktach watpliwych
rowl
8 Badanie zaggszczenia gruntu VWskaznik zageszczenia okreslac dia kazde] ulozene) warstwy |
lecz nie rzadzie niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

8.3 2 Szerokos$é korpusu ziemnego

Szerokaét korpusu ziemnego nie moze réznit sie od szerckosci projektowane| o wigeg) niz - 10 cm

5.3.3. Szerokost dna rowdw

Szerckosé dna rowdw nie moze raznic sig od szerckosci projektowane] o wigcej niz = 5 cm.

5.3 4 Rzedne korony korpusu ziemnegeo

Rzedne karony korpusu ziemnego nie mogg roznié sie od rzednych projektowanych o wigee) niz -3 cm lub +1 om
G 3 5 Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze réznié sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonega tangensem
kata.

6.3 6. Réwnosd korony korpusu

Mierbwnaosci powierzchni korpusu ziemnegeo mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm,

6.3.7. Réwnosc skarp

Nierbwnodci skarp, mierzone tata 3-metrowsa, nie moga przekraczad + 10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podlutny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych,
nie moze dawad rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 ¢m lub +1 ecm.

6.3 9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8331-12 [9] powinien byt zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntow dla ktdrych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, fo na polecenie Inzyniera Wykcnawca wymieni je na wiasciwe, na
whasny koszt.

Wszystkie roboty, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikac)i powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, In2ynier moze uznaé wade za nie majacq zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi
i ustali zakres i wielkoi¢ potracen za obnizong jakosc.

7. obmiar robét

7.1 Qgélne zasady obmiaru robét

QOgéine zasady obmiaru rebét podano w sst Wymagania ogdine™ pkt 7.

7.2. Gbmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (mefr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. odbiér robat

Ogdline zasady odbioru robdt podanc w sst Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, sst | wymaganiami [nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w sst WWymagania ogolne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w sst D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. przepisy Zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02420:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biemnej

4.  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Reboty ziemne. Wymagania i badania

5 PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Teminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-84/8531-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podicza przez obciaZzenie phyta

5 BN-77/8931.12 Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978
Instrukcja badar podioza gruntowege budowli drogowych | mostowych, GDDP Warszawa 1998
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pedatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1987,
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBOIM, Warszawa 2002
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmictem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej {SST) sa wymagania dotyczace wyhkonania i odbioru robét
Zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogédlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikaci lechniczne
{SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonago Jdo wozenia konstrukeji nawierzchni,
1.4. Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sag zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi normami i definicjami podanymi w 53T
Jymagania ogoine” pkt 1.4,

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogobine wymagania dotyczace robot podane w 557 Wymagania ogolne” pki 1.5.
2 materiaty

Nie wystepuja.

3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podann w 55T Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sig moziiwoscia korzyslania z
nasiepujgcego sprzetu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykenanie koryta i profilowanie
podioza z zaslosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykenywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzel nie moze spowodowad niekarzystnego wptywu na wlasciwasci gruntu podioza.
4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 55T Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transpartu materialow podane w 33T D-04.02.01, 0-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1. Ogodine zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robot podano w 85T Wymagania cgdlne” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta craz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezesniejsze przysiapienie do wykonania koryta oraz
profilowania | zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Ingyniera, w korzystnych warurkach atmosferycznych.

W wykcnanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze ocbywal sig ruch budawiany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Iub szpiki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesnie przygolowane

Paliki lub s2pilki nalezy ustawiaé w osi drogi | w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw Jub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wiekszych nik co 10 metrow.

Redzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosawac do redzaju gruntu. w ktérym prowadzone s roboty i do
trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywad rgcznie, gdy jego szercko$t nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdl o malym zakresie. Sposob wykenania musi byé zaakceptowany przez inzyniera.

Grunt odspajony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgoednie 2 ustaleniami dokumentacji projektowe]
i 8T, . whudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w migjsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza naiezy wykonaé zgodnie z zasadami okresionymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podicze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen

Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umotliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzgdne lerenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza.

Jezell powyzszy warunek nie jest spetnicny | wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchnié podioze na glgboko$c zaakceptowana przez Inzyniera, dowieid dodatkowy grunt spefniajacy
wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych |
zagescit warstwe do uzyskania wartoéci wskaznika zaggszczenia, ckreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny spasdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podicza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac
do vsiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy ckreslac zgednie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszezenia podioza (Is)
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Minimalna wartosc Is dla:
Strefa AutOstrad i drog Innych drog
karpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 em 1,03 1.00 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1.00 1.00 0.97

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia naleZy oprzed na metodzie obciazen plytowych. Malezy okreslié pierwotny | widrny modul odksztalcenia podioia
wedlug BN-64/8931-02 [3). Stosunek widrmegao i pierwolnega modwu odksztalcenia nie powinien przekraczad 2,2

Wilgotnos§¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byc réwna wilgotnosci optymalnej 7 tolerancia od -20% do
+10%.

§.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podiota

Podloze (koryto) pe wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w rabotach | Wykonawea
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofiowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy mozna
przysigpic dopierg pe jege naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podicZa Inkynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpite wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona an na wiasny koszt.

6. kontrola jakosci robat
6.1. Cgolne zasady kontroli jakosci robat

Ogotne zasady kentrali jakosci robdt podano w S5T Wymagania ogalne”™ pkt &.

6.2. Badania w czasie robdt '
6.2.1. Gzeslolliwosc oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia keryta i wyprofilowanego
podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podicza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiardw

1 Szerokosé koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podivina co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia autOstrad i

drég ekspresowych, co 100 m dia pozostatych drég

6 Uksztaftowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autOstrad i

] drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Cd. tablicy 2

7 Zageszczenie, wilgotnosé [ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
gruntu podloza raz na 600 m2

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaté w

punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokose koryta i profilowanego podioza nie moke réZnic sie od szerckosci projektowane] o wigcej nik +10 ¢m i -5 em.
6.2.3. Rownos¢ koryta (proflowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc 4-metrows fatg.

Nieréwnosci nie moga przekraczac 20 mm.
6.2 4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanega podioza powinny byc zgodne z dokumentacig projektowa z tolerancig + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczad +1 em, -2 crm.
6.2.8. Uksziattowanie osi w planie

03 w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projekiowanej o wigce) niz + 3 cm dla autOstrad 1 drog
ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostalych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanege podioza okredlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mnigjszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie warlo$ci modwow odksztalcenia, to wartosc stosunku
wtdmego do pierwotnego modulu odksziatcenia, okreslonych zgednie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2. 2.

Wilgolnodd w czasie zageszezania nalezy badaé wedhug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno&é gruntu pedioza powinna by¢ rowna
wilgotngsci optymalne) z tolerancjq od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania Z wadliwie wykonanymi edcinkami koryta (profilowanego padioza)

Whszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okresfonych w punkcie 6.2 powinny
byé naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie | powtdome zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. obmiar robdt
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady cbmiaru robdt podano w 83T Wymagania cgalne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbiér robdt
(Ogdline zasady odbions robdt podano w SST Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboly uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. podstawa platnasci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogalne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe)
Cena wykonania 1 m2 koryta cbejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu 2 przerzutem na pebocze i rozplantowaniem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podioia,
przeprowadzenie pomiardw | badan laberataryjnyeh, wymaganych w specyfikacji techniczne

10. przepisy zwigzane

Normy

1, PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podivza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagesz¢zenia gruntu
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D -04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot sst
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (sst) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robol zwiazanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych w ramach przebudowy ulicy Malenickiej.
1.2 Zakres stosowania sst
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake Dokument Przetargowy | Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ssi
Ustalenia zawarte w niniejszej spacyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykcnaniem warstw odsaczajacych i
odcinajgcych, stanowiacych czesc podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy fub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiegnimi polskimi normami | z okredleniami podanymi w st Wymagania
ogdine” pkt 1.4.
t.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w sst Wymagania ogolne™ pkt 1.5,
2. materiaty
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiaow
Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w sst Wymagania cgdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sq:
piaski, '
Zwir i mieszanka,
geowlakniny,
a odeinajaeych - oprécz wyej wymignionych:
miat (kamienny).
2.3, Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziam warstwy odcinajgce; lub cdsgczajgce)
d85 - wymiar sita, przez kidre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materialdow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnoSci musi byc spetnicny, gdy warstwa 1a nie
jest ukiadana na warstwie odcinajgce).
b) zaggszczalnoici, okreslony zaleznoscia:
gdzie:
U - wskaznik ré&ncziamistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgcg.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgeych i odcinajacych powinien speinia¢ wymagania normy PN-B-11113
[5] dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spefniac wymagania normy PN-B-11111
[3]. dla klasy 1 i If.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac wymagania nomy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtokniny - nie dotyczy
2.5. Skiadowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa
Jekeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest whudowane berpodrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawcea robodt powinien zabezpieczyé kruszywo
przed zaniecryszezeniem i zmieszaniem z innymi materiztami kamiennymi. Podic2ze w migjscu skladowania powinno byé rdwne,
utwardzone | dobrze cdwodnione.
2.5.2. Skiadowania geowddknin — nie dotyczy
3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w sst Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonaweca przysiepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien wykazaé sie moziiwoscia korzystania z
nastgpujacege sprzetu
walcow statycznych,
piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w sst Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport kruszywa
Kruszywa moZna przewozié dowolnymi $rodkami transporiu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymj matesiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robot
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podana w sst Wymagania cgoine” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podioza
Podioze gruntowe powinno speiniaé wymagania okreslone w sst D-02.00.00 Roboty ziemne™ oraz D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza®.
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Warstwy odcinajaca i odsjczajaca powinny byt wylyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjy
projektows, z toleranciami okrestonymi w niniejszych specyfikacjach,

Paliki lub szpilki powinny by¢ uslawione w 0si drogi | w rzedach rownclegiych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiat naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3 Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byt rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow |
rzednych wysakosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po je] zageszczeniu osiggnigto
grubosc projektowana.

W miejscach, w kiérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszcreniem wymienié kruszywo na materiat o
odpowiednich wlasciwasciach.

Natychmiast po konficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przysigpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi 1 stopniowo przesuwac pasami poglu?nymi czesciowo
nakiadajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzehni o jednOstronnym spadiu nalezy rozpoczynad od dolnej krawedzi i
przesuwad pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gome]j krawedzi.

Nierdwnosci lub zaglgbienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa | dodanie lub usunigcie materialu, aZ do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszczana phytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naleky kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnegj preby Proctora,
przeprowadzone] wediug PN-B-04481 [1]. Wskagnik zageszczenia nalezy okreslad zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wediug normalngj proby Proctora, kontrole zaggszczema nalezy oprzed na metodzie obeigzert plytowych.
Nalezy okreslic pierwolny i widrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-54/8931-02 [6]. Stosunek widrnego i pierwalnege modulu
odksztaicenia nie powinien przekraczac 2,2. '

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci, W
przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest nitsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy rwilzyé okreslong
flodcia wody i rownomiemie wymieszaé.

5.4, Qdcinek prébny

Jezel w sst przewidziano koniecznosé wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca
powinien wykanad odeinek probny w celu:

stwierdzenia, ¢czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania jest wiasciwy,

okreglenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosei po zageszczeniu,

ustalenia liczby przejsc sprzgtu zageszezajacego, potrzebnej de uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.,

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyd takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy
odcinajacej | odsaczajgce] na budowie.

Odcinek probny powinien byt zlokalizowany w migjscyu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkiadanie geowtoknin — nie dotyczy

5.6. Zabezpieczenie powigrzchni geowtéknin — nie dotyczy

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej i odcinajace;

Warstwa odsaczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne] warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sig ruchu budowlanege po wykonanej warstwie odcinajace] lub odsaczajacej z geowidknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej lezace] warstwy nawierzchni

Kaszt napraw wynikiych z niewasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot,

6. kontrola jakodci robdt

6.1. Ogdlne zasady kentroli jakosci robat

Ogdine zasady kontroli jakosci rabot podano w sst Wymagania ogoine” pkt 6,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot | przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone wp. 2.3,

Geowtokniny przeznaczene do wykonania warstwy odcinajace] | odsaczajacej powinny posiadad aprobate techniczna, zgodnie z pkt
24,

8.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Gzastotliwoss oraz zakres badan | pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pamiaréw dotyczacych cech geometrycznych | zageszczenia warstwy odsaczajace] | odcinajacej
podaje tablica 1,

Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badas | pormiaréw warstwy odsgczajace] i odcinajacej

Lp. [Wyszczegdinienie badan i | Minimalna czestotiwo$é badan i pomiardw
pumiarow
1 Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podiuzna c0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosd poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
] Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autQstrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Ukszlatowanie osi w planie [ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autOstrad i drag
") ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubosé warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzie| niz raz
na 400 m2
Przed cdbiorem;
w 3 punktach, lecz_nie rzadzigj niz raz na 2000 m2
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Ia IZageszczenie, wilgotno$é | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m2

") Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach ghownych tukéw poziomych,
6.3.2. Szerokosé warstwy

SzerokosE warstwy nie moze sie roznic od szerckodcl projektowansj o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos&c warstwy

Nierdwnoéci podtuzne warstwy adcinajace) | odsaczajacej nalezy mierzyC 4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 {7].
Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajace] | odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowa lata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczad 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczre warstwy odcinajgoej | odsaczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa 2z
tolerancia + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Rdénice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1cmi-2 cm.

6.3.6. Uksziattowanie osi w planie

% w planie nie moze byt przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autOstrad i dridg ekspresawych lub o
wigce niz + 5 cm dia pozostalych drbg.

6.3.7. Grubosé warstwy

Grubosc warstwy powinna byt zgodna z okreslong w dokumentacii projektows] z tolerancia +1 om, -2 cm.

Jezeli warstwa, 2e wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyc laczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych ped wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy
na glebokosc co najmniej 10 ¢m, uzupeédnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Rcboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhug
wyZej podanych zasad na koszt Wykonawcy. :

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszezenia warstwy odcinajgce) i odsaczajace], okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byé mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sig¢ porownanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartodc stosunks
witdmego do pierwotnego modutu odkszialcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2.2,
Wilgotnoséc kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badad wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosd kruszywa powinna byé rawna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczgce warstwy odsgczajgcej i odeinajacej z geowtdknin — nie dotyczy

6.4. Zasady postepowania 2 odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny byc naprawione
przez spulchnienie do glebokosci co najmnigj 10 cm, wyrdwnane | powtémie zageszcrone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robdt

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w sst Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarewa

Jednostka obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) warstwy odeinajace] i odsaczajgce;.

8. odbidr robot

Ogéine zasady odbioru robét podanc w sst Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, sst | wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

9. podstawa platnogci

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w sst Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajgcej i odeinajacej 2 kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roziotenie na uprzednio przygctowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i jakosci okreslone] w dokumentagji
projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrdwnanie wozanej warstwy da wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowane] warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwiazane

1¢.1. Nomy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu

2 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne de nawierzchni drogowych
. Zwir | mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do  nawierzchni
drogowych. Piasek

B. BN-54/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych | podioZa przez obcigzenie ptyty

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planagrafem i
tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T
Przedmictem niniejszej ogdine] specyfikacji technicznej {SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i cdbioru robot
zwigzanych z wykanywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania 58T
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy podstawe opracowania szczegélowe] specyfikaci technicznej
{SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzikich
Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rcbot zwigzanych z wykanywaniem podbudowy z
Kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w 5ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa 2 kruszywa tamanego stabilizewanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczone] mieszanki, kidra
stanown warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami padanymi
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot :
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1 Dgébine wymagania dolyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania | skladowania, podano w SST D-04.04.00 Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinng byt kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byt jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek giiny.
2.3 Wymagania dla materigtow
2.3.1. Uziamignie kruszywa
Uziamienie kruszywa powinno by¢ zgoone z wymaganiami podanymi w SST £-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniaé wymagania okresione w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt
2.3.2.
3. sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w 55T D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \Wymagania ogolne” pkt 3.
4. transport
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdine” pki 4.
5. wykonanie roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w 55T D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom cokreslonym w SST D-04.04 00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 5.2.
5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wylwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiclami przy WP od 20 do 30%
lub pawyze] 70%, szczegdowe warunki | wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-5-06102 [21).
5.4. Wbudowywanie | Zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkiadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 5.4.
£.5. Odeinek prébny
O ile przewidziano to w S8T, Wykonawca powinien wykonaé odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania cgéine” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom ckreslonym w SST D-04.04.00 Podbudowa 2 kruszyw.
Wymagania ogélne™ pkt 5.6.
§. kantrola jakoécl robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robat
QOgélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa 2 kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-04.04 00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.2.
6.3. Badania w czasie robot
Cze¢stotlwost oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.04.00 Podbudowa 2 kruszyw.
Wymagania cgolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geaometrycznych podbudowy
CzestotliwosE oraz zakres pomniardw podano w SST B-04.04 D0 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.4,



6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi adeinkam! podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami padbudowy podano w SST D-04.04.00 _Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. ubmiar robét
7.1, Ogoine zasady obmiaru robot
Ogoine zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 {metr kwadratowy) wykonang] i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie,
8. odbior robot
Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 8.
9. podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoici podanc w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pki
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykanania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepty,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie rozlozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robat.
10. przepisy rwiazane
Normy i przepisy zwigzane podana w SST D-04.04 00 ,Podbudowa z kruszyw. VWymagania ogoine” pkt

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. Wsiep.

11. Przedmiot 8T

Przedmiotern niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.
11

1.3.  Zakres robét objetych ST

1.3.1.  Zakres oczyszozenia i skroplenia nawierzehni:

a) oczyszezenie warstw bitumicznych:

oczyszczene podbudowy z tlucznia kamiennego zaklinowane] mieszanka mineraina - bitumiczna
oczyszczenie warstwy wiazace)

cczyszezenie istniejgcej powierzehni nawierzehni przed wozeniem warstwy wyrwnawcze)
oczyszezenie nawierzchri po frezowaniu nawierzchni istnigjace)

b) skropienie warsiw bitumicznych:

skropienie podbudawy z tlucznia kamiennego zaklinowanej mieszanka mineralno-bitumiczna
skropienie warstwy wiazacej skropienie nawierzchni po ewentualnym frezowaniu

1.3.2. Przyjmuje sig jednokrotne skropienie powiarzchni

1.4. Ckresienia podstawowe

Ckreslenia podane w niniejszej 5T sa zgodne z nomami, wytycznymi i okregleniami podanymi w ST M.00.00.00 - "Wymagania
Cgdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Robét i ich zgodnodé z Dokumentacja Projektowg ST, i peleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST M.00.00.00 "Wymagania Ogobine”,
2. Materiaty.

Materiatem stosowanym wedtug zasad niniejszej ST jest:

2.1, Do czyszezenia warstw nawierzchni:

woda czysta.

2.2. Do skropienia warstw nawierzchni;

emulsja kationowa szybkorozpadowa o wtasciwosciach zgodnych z norma BN-7J/6771-02.
Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej wg badar okreslonych norma BN-71/6771-02
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Ip Wiasciwosci Wymagania

1 Barwa brazowa do ciemnobrazowe|
2 Jednorodnoéé catkowita

3 Zawartos¢ asfaftu 65 £2°

4 Po zostaloi¢ na sicie o boku oczka kwadratowege 0.6 mm %[0.3

m/m nie wiecej niz

5 Lepkosc wg Englera w temp, 20°C 312

6 Kwasowosd pH3-5

7 Czas rozpadu, min. penizej 5

8 Przyczepnosc do kruszywa asfaltu wydzielonego z emulsji, % nie|70
mnie;j niz

9 Trwato$é ernulsji, miesigce. nie mnigj niz 3

10 Qdpornosd na wstrzgsy, h, nie mniej niz 3

11 Rozcierdczalnosé wody, dodatek wody nie powodujacy L [100

rozpadu,% obj.

* Dopuszcza sie inne zawartesci asfaltu po zaakceptowaniu przez Inzyniera

Warunki przechowywania

czas skladowania emulsi nie moze przekraczac 3 miesigcy od daty produkcji, temperatura preechowywania powyzej 3°C.

Sprzet

Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni:

dwuszczotkowe urzgdzenie do czyszezenia mechanicznege z wyposazeniem odpylajgeym.

sprezarki,

Zbiorniki na wode,

szczotki reczne.

Sprzet do skropienia warstw nawierzchni;

skrapiarka lepiszcza wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nizej wymignionych
parametrow.

predkosci poruszania sie skrapiarki,

iloéci dozowanego lepiszcza,

wysckoscei | diugesci kelektora do rozkiadania lepiszcza.,

obrotdw pompy dozujacej lepiszeze,

cisnienia lepiszcza w kolektorze. temperatury rozktadanego lepiszcza,

Konstrukcja skrapiarki winna zapewniac sialg temperature lepiszcza oraz dozowanie lepiszcza przy pracy z tolerancjg t 10%.
Wykonawca winien dysponowac aktualnych $wiadectwem cechowania skrapiarki dia zapewnienia wymagan jakoSciowych niniejsze]
3T

4 Transport

4.1, Transport wody w typowych cZystych beczkowozach,

4.2, Transport emulsji w czystych cysternach samochodowych wielokomorowych o wielkosci komory do 1 m3 Konstrukcja cysterny
winna umozliwiat swobodny przeplyw emuls| miedzy komorami

5 Wykonanie robat

51. Oczyszczenie warstw nawierzchni

{Oczyszezenie wykonad mechanicznie. W razie potrzeby uzy¢ wody pod cidnieniem. W migjscach trudno dostepnych uzyt szczotek
recznych.

Na terenach niezabudowanych. bezpoérednio przed skropieniem. nawierzchnig oczys$cic dodatkowa sprezonym powietrzem.;

52. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzehni

QOczyszczona nawierzchnia przed skropieniem winra byé sucha. Skropienie mozna rozpoczad po akceplacji jej oczyszczenia pizez
Inzyniera

Qrientacyjne zuzycie emulsji wynosi 0.4- 0.5 kg/m2 Przad przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi probne skropienie w
celu okredlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wymagane| ilodci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i slanu warstwy
przewidziane) do skropienia oraz uzyska akceptacje Inzyniera.

Skropienie wykonac réwnomiernie. Tolerancja ilosci uzytego lepiszcza w stosunku do zalozone] wynosi + 10%. W miejscach
rozioZenia nadmierne| ilosci lepiszeza, Wykonawcea usunie jego nadmiar poprzez szezotkowanie rozlozonej w tym celu. podgrzanej,
warstwy piasku,
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Rozktadane lepiszcze winno mieé temperature zapewniajaca odpowiednia lepkosé z przedziatu 20 - 40°C

W miejscach trudno dostepnych wykonac skropienie recznie przy uzyciu weza z dysza rozpryskowg.

Wykonane skropienie nawierzchni po zostawié¢ przez okres niezbedny do

calkowitego rozpadu emuisji. W tym czasie, na skropiongj nawierzchni nie moke

odbywad sie jakikalwiek ruch kotowy,

Do czasu wkiadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne;, Wykonawca zabezpieczy skropiong nawierzchnig, dopuszczajgc
tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenie skropione) nawierzchni bgdzie naprawicne przez Wykanawce na wiasny
kKoszt.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1.  Kontrola polega na sprawdzeniu wymogdw podanych w punkeie 2i 5

6.2. Qcene jakosci lepiszeza oprzed o atest preducenta oraz kontrole lepkosci kazdej dostawy emulsji wg normy PN-771C-04014
6.3.3. Jednorodnosc skropienia ocenic wizualnie, a kontrolg iloici rozktadanege lepiszcza zaleca sig przeprowadzic wg metody
podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkiadanega lepiszcza i kruszywa.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest jeden metr kwadratowy [m2] oczyszczonej i skropionej nawierzchni. llogé jednostek obmiarowych
okreslono w Slepym kosztorysie.

8. Ocbiér rabdt.

Cdbiér oczyszczonej i skropicnej nawierzchni podlega zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wg zasad
okreslenych w ST M.00.00.00 - "Wymagania Qgolne”.

Cdbiory dokonuje Infynier na podstawie dokumentéw kontroinych przedstawianych przez Wykonawce w odniesieniu do jakosci
materialdw | wykonanego skropienia wediug wymagarn ckreslonych w punktach 21 5.

¥V przypadku stwierdzenia usterek InZynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Roboly poprawkowe VWykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzynierem.

9.  Podstawa ptatnosci.

Platno$¢ za metr kwadratowy [m2] oczyszczonej i skropionej nawierzchni zgodnie z dokonanym obmiarem i cdbiorem oraz po
sprawdzeniu jakosci robdt wg zasad okreslonych w ST M.00.00.00 - "Wymagania Ogéine™.

Cena obejmuje:

mechaniczne i reczne oczyszezenie wg wymagan okreslonych w punkcie 5,

zakup i transport lepiszcza araz wykonanie skropienia wg wymagan okreélonych w punkcie 5 oraz zabezpieczenie wykonanego

skropienia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nommy

BN-7116771-02 "Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

PN-771C-04014 "Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem  Englera™
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1, Przedmiot 3T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykcnania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzehni z betonu asfattewego w ramach przebudowy ulicy Malenickiej

1.2, Zakres stosowania 5T

Specylikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy | Kontraktowy przy zlecaniy i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem warstwy §cieralnej,
wigzace), wyréwnawczej | wemacniajacej z betonu asfalowego wg PN-5-56025:2000 [10].

Nawierzchnig z betonu asfaltowege mezna wykonywac dla drég o kategorni ruchu od KR1 do KR6 wy Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni pedatnych i potsztywnych™, IBDIM - 1997 [12) wg ponirszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba esi obliczeniowych
100 kNipas/dabe

KRA1 x12

KR2 od 13de 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KRS od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4, Orreslenia podstawowe '

1.4.1. Mieszanka mineralna {(MM) - mieszanka kruszywa | wypelniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziamieniu,

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfattowa {MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilacia asfaltu lub polimeroasfatu, wytworzona
na garaco, w ckreslony sposdb, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatlowa utekona i zageszczona,

1.44. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiaiéw mineralnych craz
zwigksza odpomose blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na sdmywanie woda; moZe byé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4 5 Podioze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfakowe;.

1.4 6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszezalnikami.

1.47 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszanego asfaltu w wodzie.

148 P«bba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfalowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sq zgodne z
recepta faboratoryjna,

1.4.9. Odcinek prabny — odcinek warstwy nawierzchni {o diugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych do warunkow
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — cbcigzenie drogi ruchem samochadowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pe zostate okreslenia pedstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Wymagania
ogolne™ pht 1.4,

1.5. Cgélne wymagania dotyczace robot

Cgéine wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania ogolne™ pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [5].

W zaleznosdcl od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w tablicy 112

2.3. Polimeroasfalt — nie dotyczy

2.4 Wypehiacz

Nalery stosowad wypeiniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-5-96504:1961 [9] dla wypeiniacza podstawowego |
zastepczego.

Przechowywanie wypeiniacza powinno byé zgodne z PN-5-96504:1981 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiaibw do warstwy Scieralnej z belonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiaiu Wymagania wobec
nr oy materiatow dla  kategorii
ruchu ed KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1895 [2], PN-B-
11115:1898 {4]
a) ze skat magmowych i przeobratonych kl. 1, 111); gat.1
b} ze skat osadowych jw.2)
¢) Z surowea sztucznego (fuzle pomie-dziowe i stalownicze)
kl. I; gat.1
2 Kruszywo lamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 {2] -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1986 [1} -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnege
wg WT/MK-CZDP 84 [15] ki I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

6 Wypedniacz mineralny: podstawowy




a) wg PN-5-96504:1861[9] R
b} innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjneqo -
7 Asfalt drogowy D 503), D 70

wg PN-C-86170:1965 [6]
a Polimercasfall drogowy DEBOAB.C,
wg TWT PAD-97 [13] DPS0

tylko pod wzgledem $cieralnosici w bebnie kulowym, po zostale cechy jak dlakl. I, gal. 1

tylko dolomity kl. |, gat. 1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilosci <
100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyly i piaskowce bez ograniczenia ilodciowego

preferowany rodzaj asfattu

Tablica 2. Wymagania wobec materialaw do warstwy wiazqce|, wyrdwnawcze] | wzmacniajgce) z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw
nr normy dla kategorii ruchu
KR 3 do KR &

1 Kruszywo lamane granuiowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 {4)
a} z surowea skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle porniedziowe i stalownicze) kl 1, 111}, gat.1, 2

kl. I: gat. 1

2 Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] =

3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

4 GIys | Zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnegoe wg WT/MK-CZDP 84
[15] kI I H1) gat.1, 2

3 Fiasek wg PN-B-11113:1996 [3] .

6 Wypetniacz mingralny.
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy

b} innego pochodzenia -
wg orzeczenia laboratoryjnego -

7 Asfait drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30AB.C
wg TWT PAD-97 [13] DESOABC.
DP30,DP20

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dia kl. ; gat. 1

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1 2.

Skiadowanie kruszywa powinno odbywad si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfait uplynniony

Nalezy stosowa¢ asfalt uplynnicny spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-36173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Naiety stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet da wykonania nawierzchni z betonu asfaitowego

WWykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betanu asfattowego powinien wykazad sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralns-asfaltowych,
ukladarek do ukiadania mieszanek mineralno-asfattowych typu zageszczanego,

skrapiarek,

walcow lekkich, $rednich i cigzkich

walcow stalowych gladkich |

walcow ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszezacych,

samochodtw samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transporiu

Ogobine wymagania dotyczace transporiu podano w ST \Wymagania ogdlne” pkt 4,

4.2 Transport materialow

4.2 1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozit zgodnie z zasadami podanymiw PN-C-D4024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywad sig w:

cysternach kolejowych,

cysternach samochadowych,
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bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2 2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie techniczne)

4.2.3. Wypelniacz

VWypeiniacz luzem nalezy przewozic w cysternach prystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozlwiajacych roziadunek
pneumatyczny

Whypetniacz workowany mozna przewozié dowoinymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workow,

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo moina przewozic dowolnymi Srodkami transporiu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaliowega

Mieszanke befonu asfaliowego naleizy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i podezas
oczekiwania na roztadunek.

Czas transpertu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekraczad 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazone; w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania ropot

0Ogéline zasady wykonania robot podano w ST MWymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki minerainc-asfatiowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z inkynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierow: do akceptacji projekt
skladu mieszanki mineralng-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegelnych skiadnikdw i probki materiatow pobrane w
obecnosci tndyniera do wykonania badar kontrolnych przez Inwestora,

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ilo$ci asfaftu,

okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne
5.2.1. Warstwa $cieraina 2 betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanek minerainych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orentacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralne] do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartoéci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznodci od kategorii ruchu

Wymiar oczek od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm

Zawartosé asfaltu | od 0do 20 od 0do 201} od Ddo 16 od Qdol28
Przechodzi  przez;
25,0 100 100
20,0 83100 1P0+100 100

16,0 [78-100 67100 B0+100 100
12.8 K885 5283 BO-100 87100
9.6 5974 [38-62 70-88 73=100
.0 54657 (0:50 63-80 £6-89
5.3 48+ 60 0240 5570 57275
5o 950 0137 4458 h7-60
L mwartosé 129+-38 [21:36 Q0=42 [35-48
dElplesey 62:71) 64:79) (58+70) 52:65)
gig [70-28 [20+-35 18+28 [25+36
0:30 13+20 1730 12-20 18+27
0,18 10=17 15:28 1018 16:23
0.15 [7+12 1224 B:18 12+17
0.075 G-11 11-22 714 11+15

157 10+-15 59 [7+9

Qrientacyjna

zawartosc asfaltu

wMMA, % mim  [4.5-56 4,3:54 4,8:6,0 4865

1) mieszanka o uziamieniu nieciggtym; uziamienie nietypowe dla MM betonu asfattowegeo
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Krzywe graniczne uziamienia migszanek minerainych do warstwy cieraingj z betonu asfaltowego przedstawiono na
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rysunku 3.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mingrainej BA od 0 d

ruchem od KR3 do KR&

Sklad mieszanki mineraino-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan

128 20 3%

Wymiary cczek sit kwadratowych, mm

powinny speiniaé wymagania podane w lablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieraina z betonu asfaltowegao powinna speiniad wymagania padane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.
5.2.2 \Warstwa wigzgca, wyrbwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanek minerainych do warstwy wiazacej,

asfallowego oraz arientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczng uziamienia mieszanex minerainych do warstwy wia2acej,
przedstawiono na rysunkach 8:13. Skiad mieszanki mineralnc-astfattowej po

wykonanych wg metody Marshalla prébki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 6 Ip- od 1do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrownawcza i wzmacniajaca z

Ip.od 6do 8.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfallowych oraz warstwy scierainej z betanu asfatowego
Lp | Whasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy écieralngj
z BA dla kategorii ruchu
KR 3do KR &
1 Modul sztywnosci petzania 1), MPa > 14,0 (218M4)
Stabilnod¢ probek wg  metody Marshalla w > 10,03)
temperaturze 600 C. kN
3 Qdksziakcenie probek jw., mm od 20de 4.5
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od20do 4.0
5 Whypemienie wolne] przesirzeni w probkach jw. % od 78,0 do 86,0
6 Grubosc w cm warstwy 2 MMA ¢ uziamieniu:
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od O mm do 12 B mm od35do50
od O mm do 16,0 mm od 40do 50
od 0 mm do 20,0 mm od 5.0do 7.0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % z 98,0
8 VWolna przestrzen w warstwie, % {v/v) od 3,040 50
13 oznaczony wg wytycznych 1BDIM, Informacie, nstrukcje - zeszyt nr 48 [16], detyczy tylko fazy
projektowania skfadu MMA
probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
prabki zageszczone 2 X 73 uderzen ubijaka
spacjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanek do warstwy wiatace], wyrdwnawczej | wzmacniajace] z belonu

asfaltowego oraz_orientacyjne zawarlosci asfattu

Pozostaje na sicie, %

o 16 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi © obciazeniu

probek wykananych wg metody Marshalla. Probki

wyrbwnawczej | wzmacniajace] z betonu

wyrownawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego
winien by¢ ustalony na podstawie badan probek

betonu asfaltowego powinna spetniac wymagania podane w tablicy 6

Rzedne krzywych granicznych uziamienia MM dla kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 3 do KR 6

|
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#, mm Mieszanka mingraina, mm
od 0 od 0 od 0 do 161)
do 25 do 20
Przechodzi przez:
315 100
25.0 B4+100 100
20.0 75100 B7+100 100
16,0 6850 77100 87+100
12,8 62-83 8690 77100
9.8 55-74 5681 §7+89
8.0 50-69 60:75 5083
63 45:63 45:67 54273
P 3252 36-55 42280
Zawartose 25-41 2541 30+45
ziarn > 2,0 mm (59-75) 159:75) (55-70)
gig 1630 16+30 20-32
030 10+22 9:22 13+25
0:18 8-19 719 10+21
015 5+14 5-15 7-16
0,075 5+12 5:14 614
4:6 4-7 5:8
Orientacyjna .
zawariosé asfaltu wl 4055 4.0:55 4358
MMA, % mim
1) Tylko do warstwy wyrdwnawcze]

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazgce], wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego
przedstawiona na rysurkach od 2do 3

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 e
S
80 I ! 10
- A "
8 /J / 20
- —_T1 1" ]
F
. 70 a0
2 /
& -1 7 =1
5 0 A X . B:_
E —--——7/4--27 H 9
- A 50 23
€ =
| -1 AT S
§ / 60 lg
[ [ oty R A
o /"7‘ - g
/_ [
I P T
20 A — 80
/__T__* [ I A O .
10 e = 50
3 —_ 1 — -1 4
o | 100
0,075 0415 0,18 03 042 0.85 4 4 53 B 96 16 25 /A

128 20 315
VWymiary oczek sit kwadraiowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajace
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KRS
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Tablica B. Wymagania wobec mieszanek minerainc-asfattowych i warstwy wiazacej, wyrownawczej oraz wzmacniajacej z betonu
asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. | Wiaiciwosci wigzacef, wyréwnawczej
i wzmacniajacej dla kategorii ruchu
od KR 3 do KRG

1 Modui sztywnoéci pelzania 1}, MPa > 16.0 (=223}
Stabiinos¢ probek wg metody Marshalla w iemperaturze 600 C,
Zageszczanych 2x75 uderzen ubijaka, kN »11,0
3 Odksztalcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
4 Wolna przestrzer w probkach jw., %(v/v) cd40do 8.0
5 Wypeinienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % =750
6 Grubosé warstwy w cm z MMA o uziamieniu:
od Omm da 12,8 mm
od 0 mm da 15,0 mm od 4.0¢06.0
od 0 mm do 20,6 mm od60do &0
od 0 mm do 250 mm od 7.0do 10.0
7 Wskaznik zaggszczenia warstwy, % > 98.0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 8,0

oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy tylke fazy projektowania  skiadu
MA

dia warstwy wyrownawczej
specjaine warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankge mineralno-asfaltows produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej prawidiowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skizdnikéw i gotowej mieszanki mineraino-asfaltowe;
Dozawanie skiadnikdw, w tym takie wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta, Dopuszcza sie
dozowanie chjgtosciowe asfattu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznoéci od lemperatury. Dia kategori ruchu od KRS
do KRG dozowanie sktadnikéw powinno byé sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skfadnikéw mogg wynosi¢: jedna dzialka elementama wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigcej niz +
2 % w stosunku do masy skiadnika,

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w spasob i w ilosciach okreslonych w
recepcie.

Asfall w zbiorniky powinien by ogrzewany w sposdb posredni, z ukltadem termOstatecznegoowania, zapewniajacym utrzymanie
statej temperatury z tolerancja + 50 C.

Temperatura asfaltu w zbiomiku powinna wynosic:

-dia D50 od 1450 C do 1850 C,

-dla D70 od 140c C do 1600 C,

-dla D100 od 1350 C do 1600 €,

- dla polimeroasfaitu - wg wskazarn producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo pawinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna pe dodaniu wypelniacza uzyskala wilasciwg
temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nig powinna by wyzsza o wigcej riz 300 C od maksymainej lemperatury
mieszanki mineralnc-asfattowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 od 1400 C do 1700 C,

-zD70 od 1350 C do 1650 C,

-zD 100 od 1300 C do 160¢ C,

- z polimercasfaltem - wg wskazar producenta palimeroasfattu.

5.4. Przygotowanie podioza
Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofiowane i rowne. Pawierzehnia podloza powinna byé
sucha i czysta.
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzgce], wyréwnawcze| | wzmacniajace
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR&
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Nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymaline nieréwnosci poditoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podioze pod warstwe
§cieralng wiazacq i wzmacniajgcg
1 Drogi klasy A, S i GP ] 9
H Drogiklasy GiZ g 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwnosci podloza sa wieksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyrownawcze|. .

Przed rozioreniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalety skropié emulsjg asfaltowg lub asfattem uptynnionym w
ilojci ustalonej w sst. Zalecane ilosci asfatu po cdparowaniu wody 2 emulsji lub uplynniacza pedanc w tablicy B.

Powierzchnie czolowe kraweinikéw, wiazdw, wpustdw itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajacym
ckreslonym w sst | zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilogci asfaltu po cdparowaniu wody z emulsji asfattowe) lub uptynniacza z asfaltu uptynnicnego
Podioze do wykonania warstwy llog¢ asfaltu po odparowaniu wody 2
Lp. Z mieszanki betonu asfaltowego emulsji lub uplynniacza 2z asfaltu
) uptynnionego, kgim2 .

Podioze pod warstwe asfalowg
1 Podbudowa/nawierzchnia fuczniowa od 0.74d0 1.0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego | od 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa =z chudego betonu Ilub gruniu|od 0,3do 05
s‘tabillzowanego cementem
4 Nawigrzchnia asfaltowa ¢ chropowatej powierzchni | od 0.2 do 0.5
5.5. Potgczenie miedzywarstwowe '

Kazda wlozong warstwe nalezy skropic emulsjg asfattowa lub asfattem uplynnionym przed wWozeniem nastepnej, w celu zapewnienia
ocdpowiedniego polgczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w sst.

Zalecane ifogci asfaltu po odparowaniu wedy 2 emulsji asfaltowe] lub uplynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane iloci asfaltu po cdparowaniu wody z emuisji asfaltowe| lub uptynniacza z asfattu uptynnionego

lloi¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. | Polgczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m2
1 Podbudowa asfaltowa
] Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub|od 0.3 do 05
wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 03

Skroplenie powinno byd wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulctnienie upfynniacza,
onentacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfattu uplynnionego,

2h przyiloici o6 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

0.5 h przy ilodei od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.6. Warunki przysigpienia da robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mofe byé ukladana, gdy lemperatura oloczenia jest nie nizsza od +50 C dla
wykonywane] warstwy grubosci > & cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubo$ci = 8 cm. Nie dopuszcza sig uktadania mieszanki
mineralng-asfatowej na mekrym podiozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/is).

5.7. Zardb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralnc-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera kontrolnej progukcji.

Sprawdzenie zawarlo$ci asfaltu w mieszance okresdla sig wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje rawarte$ci skladnikdw miesranki mineralng-asfattowej wzgledem skiadu zaprojektowanego podang w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszank: mineralno-asfalowej wzgledem skladu zaprojektowanege przy badaniu
cjedynczej probki metoda ekstrakcji, % mim

Mieszanki mineraino-asfaktowe do
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfattowe; nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 3 do KRG

1 Ziarna po zostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5250, 20,0, 16,0, 12.8: 9.6, 80: 6.3, 40: 2.0 +40
2 Ziama po zostajace na sitach o pczkach # mm. 0,85 042 |+ 2.0
0,30, 0,18, 0,15, 0,078
3 Ziama przechodzace przez sito o oczkach # 0,075mm £15
4 | Asfalt , +03




5.8. Odcinek probny

Jezel: w sst preewidziana konieczno&€ wykonania odcinka prébnego, to co najmnigj na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca
wykona adcinek probny w celu

stwierdzenia czy ukyly sprzet jest wiasciwy,

ckreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfattowej przed zageszczeniem, konieczne] do uzyskania wymaganej w
dokumentacii projektowej grubosci warstwy,

akreslenia patrzebne llosci przejS¢ walcdw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takie| proby Wykonawca ukyje takich matenatdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni

Qdcinek prébny powinien byt zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera,

5.9 Wykonanie warstwy z betonye asfaltowege

Mieszanka mineralno-asfalowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy | utzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimainej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3,
Zageszczanie mieszanki powinng odbywaé sig bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej§€ walca ustalonym na odeinku prébrym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszezania powinna wynosic nie mniej niz:

- dla asfaltu O 50 1300 C,

- dla asfaltu D 70 1250 C,

-dla asfaltu D 100 1200 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie nalety rozpoczat od krawedzi nawierzehni ku osi. Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy powinien byé zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ziacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do os: drogi.

Ziacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byt przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 ¢m. Zigeza powinny by¢ calkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ziacze robocze powinno byé réwno obciete | powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposdb wykonywania ziacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosc robot

Qgdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania cgdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przysiapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypeiniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe) | przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

€.3. Badania w czasie robat

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiariw

Czestolliwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe] podanc w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziamienie mieszanki mineralno-asfaitowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfattowej palega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-%-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by
zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancjq okre$long w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi
metodami.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okreslic penetracjg i temperaturg migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wiasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypeiacza nalety okredlié uziamienie i wilgotnodé wypelniacza.

Tablica 11. Czestothwos€ oraz zakres badan i pomiardw podezas wylwarzania mieszanki mineralno-asfaitows)
Czgstotliwoéé badan
Lp. |WWyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziaice
robocte
1 Sktad i uziamienie mieszanki mineraino- | 1 prébka przy produkcii do 500 Mg
asfaltowe| pobranej w wytwami 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wihasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cystemny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa pizy kazdej zmianie
5 Temperatura skiadnikéw mieszanki mineralno- | dozor ciagly
asfaltows]
[ Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kardy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwoscl  prébek  mieszanki  mineralno- | jeden raz dziennie
asfaltowej pobranegj w wytworni
lp.1i Ip_8 — bagania moga byé wykonywane zamiennie wg PN-S5-86025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiascrwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalety okrelit klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfalttowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralnc-asfallowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na olaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne)
5113

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineraino-asfaltowej
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Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfattowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.
Dokladno$é pomiaru + 20 C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiamt podanymi w st
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowei
Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralnc-asfattowe| polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji zZaladunku,
roztadunku | whudowywania
6.1.9. Wiasciwosdci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okreslac na probkach zageszczonych metody Marshalla. Wyniki powinry byé
zgodne z receptg laboraloryjng.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wladciwosdci warstw nawierzchni
z betonu asfatowego
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badarn i pomiarow
Czestotliwost oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfattowego padaje tablica 12
Tablica 12. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw wykonane) warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalina czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokosc warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

Z Rownos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Réwnesé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na edcinku drogi o dlugosei 1 km

5 Rzedne wysokos$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzeczne] oraz
usyluowania osi wediug

& Uksztattowanie osi w planie dokumentac]i budowy

7 Grubo$é warstwy 2 prébki z katdego pasa o pewierzchni do 3000 m2

8 Zigcza podiuzne i poprzeczne cata dlugo$é ziacza

9 KrawedZ, obramowanie warstwy cata dlugosc

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 prébki z katdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzen w warstwie w.

6.4 2 Szerokosd warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaitowego powinna byc zgodna z dokumentacia projektowa, z tolerancja +5 cm. Szerokosé
warstwy asfaltowe) nize) polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni, powinna byc¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

8.4 3. Rownost warstwy

Nieréwnosci podluzne | poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzene wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny byé wigksze od
podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfattawych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
Scieralna wigraca Ww2Zmacniajgca

1 Drogi klasy A, S 1GP 4 ] 9

2 Drogiklasy GiZ [ ] 12

3 Drogi klasy L i D oraz piace i parkingi o] 12 15

6.4 4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z dokumentacia
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 1 cm.

6.4.6. Uksztatowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubosc warstwy

Gruboéé warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektowg, 7 tolerancja + 10 % Wymaganie to nie dotyczy warstw o
grubosci projektowsj do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2.5 do 3.5 cm, dla ktérej tolerancja
wynosi £ 5 mm.

6.4.8. Zlacza podiuzne | poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by< wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukeji wielowarstwowei
powinny byt przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 15 om. Ztacza powinny byé calkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.4.9. Krawgd?, obramowanie warstwy

Warstwa écieralna prry opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie,
Warstwy bez opomikéw powinny byt wyprafilowane a w miejscach gdzie zaszia koniecznosc obciecia pokryte asfattem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mied jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w sst i recepcie laboratoryjnej

7 OBMIAR ROROT
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7.1. Ogéine zasady obmiaru robat

Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7,

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowege.
& ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady cdbion: robdt podana w ST Wymagania ogolne” pkt B.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i sst, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkiu 6 i PN-5-96025:2000(10] daly wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNQSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczaee podsiawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczayce podstawy platnosci podano w ST Wymagaria ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

aznakawanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projekiem organizacji ruchu,

dostarczenie materiatdw,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfattowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikaw,

skropienie migdzywarstwowe,

rozlozenie | zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcigcie krawedzi | posmarowanie asfattem,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nomy
1. PN-B-11111:1586 Kruszywa mineralne. Kruszywa naluralne de nawierzchmi drogowych.
Zwir i mieszanka '
2. PN-B-11112:15986 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne 2z 2u?la stalowniczego do
nawserzchni dragowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport
6 PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173.1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8, PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralne-bitumicznych o

nawierzchni bitumicznych
$0.2. Inne dokumenty
Kataleg typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyezne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zaszyt 54, IBDIM, Warszawa,
1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999
WTMK-CZDPS84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysdw i 2wirdw kruszonych z naturainie rozdrobnionego surawca skalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
2asady projektowania betonu asfallowego o zwigkszonej odpomodci na odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i
modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metada petzania pod obciazeniem statyczoym. Informacje, instrukcije - zeszyt
48, IBDIM, Warszawa, 199

D -08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmictern niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;).
1.2. Zakres stosowania SS5T
Ogélna specyfikacja techniczna (S5T) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikac)i technicznej
(SST) stosowanej jaka dokument przelargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji robot na drogach krajowych | wojewodzkich.
Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem chodnika 2
brukowe] kostki betanowej.
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wylwarzana z betonu metedy wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcii.
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1.4.2. Po zostale okre$ienia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pelskimi normami i z definicjami i z definicjami
pedanymi w S5T Wymagania ogolne” pkt 1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
0Ogdine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 5ST Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprabata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe} w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknige, plam | ubytkdw.

Powierzchnia gérma kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, wkigéniecia nie powinny
przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary | kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. KOSTki o takiej grubosci sg
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

na diugosci + 3 mm,
na szerokoici +3mm,
na grubosci +5mm.

Kelory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2 4, Cechy fizykomechaniczne betanowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe pawinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosc
1 Wytrzymalos$c na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szesciu kostek 60

b} najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwosé wodg wg PN-B-08250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrakania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prabki

b) strata masy, %, nie wiecej niz brak
c) obnizenie wytrzymalodct na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci 5
probek nie zamrazanych, %, nie wigce| niz
20
4 Scieralnocé na larczy Boehmego wg PN-B-04111[1]. mm. nie wiecej niz 4

2.3, Materizly do produkcii betonowych kastek brukawych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowad cement porliandzki, bez dodatkéw, kiasy nie nizszej niz ,32,5", Zaleca sig
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadag wymaganiom PN-B-19701 [4).

2.3.2. Kruszywo do betonu

Maleky stosowad kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3).

Uziarnienie kruszywa powinno byd ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe], przy zatozonych parametrach
wymaganych dia produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna byé odmiany 17 i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Da produkeji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie Z recepta
laborataryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatoss, mniejszg nasigkliwosc i wigksza odpomosé na niskie
termperatury | dziatanie soli,

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale wybarwienie. Powinny to byc barwniki nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéline wymagania dotyczace sprzetu podano w S5T Wymagania ogalne” pkt 3.
J.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzehnie s3 duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
ukladajace. Urzadzenie sklada sig z wozka i chwylaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przencszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich uiozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z osfona z tworzywa sztucznego.

4. transport
4.1, Ogdine wymagania dotyczgce transporty
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2, Transpont betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasia produkgji kostki betonowe ukiadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymalogci projektowane], kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folig i spina
taéma stalewy, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.,

KOSTki betonowe mozna rdwniez przewozic samochadami na paletach transportewych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robot

0Qgélne zasady wykonania robdt podana w SST Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pediozu powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadikami podiuznymi | poprzecznymi
oraz zgodnie 2 wymaganiami podanymi w S5T D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza™. Wskaznik
zageszezenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacia projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowe] mozna wykonywaé
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym Korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowad piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3).

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierad sig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé
zwilzona wods, zaggszczona i wyprofiowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca. to jej wykonanie
powinno byé zgodne Zz warunkami okresionymi w 33T D-04.02.01 Warstwy odsaczajace | cdcinajace”.
5.5. Uktadanie chednika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na raznorodnos< kszialtow | kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wezesniej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

KOSTkeg uktada sig na podsypce lub podioZu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. KOSTke nalezy uktadad ok. 1.5 cm wy2ej od projektowanej niwelety chodnika, gdyt w ¢zasie wibrowania {ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki. szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesc¢ powierzchnie ulczonych kostek przy uZyciu
szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapic do ubljania nawierzchni chodnika.

Do ubzjanta ufozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w Kierunku poprzecznym ksztattek,

Da zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukawych nie woino uzywad walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnic szczeling materialem do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moZze byc zaraz oddany do uzytkowania.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakasci rebat

Cgdine zasady kontroli jakodci robdt podano w 55T _Wymagania ogoine” phi &,
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przysiapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng,

Po zostate wymagania okreslono w SST D-05.02.23 .Mawierzchnia z kostki brukowej betonowej™.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentaciq projektows i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
giebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: +1cm,
o szerokodci powyzej 3 m: & 2cm,
szerokosc: koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuinych polega na stwierdzemu
zgodno$ci z dokumentacia projektowq oraz pkt 5.3 niniejszej S5T.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 ninigjszej SST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowama),
sprawdzenie prawidlowoici wypeinienia spain,
sprawdzenie, czy przyjety deset (wzdr) i kelor nawierzchni jest zachowany.

6.4, Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnos$ci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 mZ uwozonego
chodnika | w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przedwit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczad 1.0 em.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocy niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.

QOdchylenia od projektowane; niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju popizecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznege dokonywac nalezy szablonem z poziemica, co najmnigj raz na kaxde 150 do 300 m2
chodnika | w migjscach walpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszezalne edchylenia od projektowanego profilu wynosza +
€ 3%.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robst
Ogéline zasady obmiaru robét podano w SST Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady cdbioru robdt podane w SST Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszysikie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
3. PODSTAWA PLATNOSCI
§.1. Cgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Cgéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanc w SST Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betcnowe| cbejmuje:
prace pomiarowe i roboty preygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajgce),
wykonanie podsypki,
woZenie kostki brukowe] wraz z zageszczeniem | wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badar i pemiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwigzane

10.1. Normrmy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmege

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4 PMN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uZytku. Sklad, wymagania | ocena

zgudnosci

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji fechniczne} (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania 55T
Dgéina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe cpracowania szczegitowe) specyfikacji technicznej
(SST). stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sig wykorzysianie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych,
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1, Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednOstronnie lub dwustronnie ciagi kemunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Po zostale ckreslenia podstawowe sa zgodne 2 cbowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nomami | definicjami pedanymi w
53T Wymagania ogdine” pkt 1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SST Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dolyczace materialow
Ogslne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania | sktadowania podano w SST Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
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Matenatami stosowanymi sg:
obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-30/6775-03/01 (8],
Zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie -0n,
obrzeze wysokie - Ow.
W zale2nodci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz aedchylek wymiarowych obrzeza dzieli sig na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2- G2.
Przykiad oznaczenia betonowego abrzeza chodnikowego niskiego (On} o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
abrzeze On - /6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4 Betonowe cbrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych cbrzezy chodnikewych
Kszialt obrzely betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

-~

Rysunek 1. Ksziaft betonowego obrzeza chodnikowego
Tabiica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 ) 20 3
100 & 20 3
75 [ 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4 2. Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzedy
Dopuszczaine odchytki wymiardw obrzely podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszezaine odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchyka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
i +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzery powinny byé bez rys, peknigé i ubytkdw betonu, o fakiurze z formy lub zatante] Krawgczie
elementéw powinny byé rdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkedzenia powierzchni i krawedzi elementdw nig powinny przekraczaé waniosci podanych w
tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczaine wady | uszkodzenia obrzezy

Dopuszczaina wielkasc

Rodzaj wad i uszkodzenh

wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesloc lub wypukiosé powierzchni | krawedzi w mm 2 3
Szezerby ograniczajacych  powierzchnie  gérne | niedopuszczalne
i uszkodzenia {Scieralne}
krawedzi | narozy ograniczajacych po  zostale
pawierzchnie:
liczba, max 2 2
diugo§é, mm, max 20 40
gtebokose, mm, max & 10
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2.4 4, Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedlug rodzajow i
gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe naiezy vkladac z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych ¢
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2.5 em, szerckosé 5 em, dtugosé minimum 5 ¢m wigksza niz szerokosc obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wediug PN-B-06250 [2] klasyB25 (B30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113
[B).

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny ondpowiadaé wymaganiom podanym w SST D-08.01 01 Jrawezniki
betonowe™ pkt 2,

3 sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane w SST Wymagania ogtine” pkt 3.
3.2. Sprzgt do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczqee transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w 55T ~SYymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych .

Betonowe cbrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transporiu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wylrzym atosci projektowane.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transporty.

4.3 Transport pozostalych materiatéw

Transport pozostatych materiatiéw podano w SST D-G8 01.01 Krawezniki belonowe™.
5. wykonanie robét
§ 1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robol podanc w SST WWymagania egélne” pki 5.

5.2 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke {tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
kanstrukeji szalunku.

5.3. Podioze lub podsypka (fawa)

Podivze ped ustawienie obrzeza maze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka {lawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 ¢m po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sig przez 2asypanie koryta Zwirem Wb piaskiem |
Zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Belonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegloscia garnej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacii projektowej,

Zewngtrzha $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, dwirem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokssci 1 cm. Nalezy wypeinic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cic i zmys woda. Spoiny muszg by¢ wypeinione cakowicie na peing glebokosdé.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakodci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podanc w SST JMymagania ogolne™ pkt 8.
6.2. Badania przed prystapieniem da robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan InZynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego naiezy przeprowadzit na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i
glebokasci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnodcia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-8-10021 [4].

Sprawdzenie ksztatu i wymiarow elementow nalexy przeprowadzic z dokiadnoécia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego |ub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje
sig przez przylazenie katownika do badanego naroza | zmierzenia odchytek z dokfadnogcig do 1 mm_

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowal wszystkie wlasciwosci okredlone w normach podanych dla
cdpowiednich materiatéw wyrnienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robét naiezy sprawdzaé wykonanie:
koryla pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podioza z radzimego gruntu piaszczystego iub podsypki {tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszezalnych odchyleniach
linii obrzeza w ptanie, ktdre moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gorne; plaszczyzny obrzeza |, ktére maze wynosic +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
wypeinienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane] spoiny na peing glgbokosé.
7. obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét
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Cgdine zasady obmiaru robat podano w $5T Wymagania ogsine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m {metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbicru robdt
Ggélne zasady odbioru robét poedano w SST Wymagania ¢gdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykenane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
§.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonane koryto,
wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednosiki obmiarowe|
Cena wykonania 1 m betonowego cbrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie matenaiow,
wykonanie koryta,
rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badari i pomiardw wymaganych w specyfikagji technicznej,
10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-06050 Raoboty ziemne budowlane

2. PN-B-D6250 Beton zwykly

3 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do belondw i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

3 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piagek

7. PMN-B-19701 Cement. Cement powszechnego urytku. Skiad, wymagania i ocena
Zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowiane 2z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowiane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,
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D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1. Przedmiot S5T
Przedmiotem ninigjszej ogolne] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowe).
1.2. Zakres stosowania SST
Ogdlna specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzujacy podstawe opracowania szczegolowej specyfikacii fechniczne
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych | wojewadzkich.
Zaleca sig wykorzystanie SST przy ziecaniu robot na drogach rmigjskich | gminnych.
1.3. Zakres robdt objgtych SS5T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej przy budowie, modemizacji i remontach drég.
1.4. Okreélenia podstawowe
141 Kanalizacja deszczowa - sieé kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.
1.4.2 Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2 2 Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania Sciekdw opadowych.
1.4.2 3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe),
1.4.2 4, Kanat zbiorczy - kanat preeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwaéch kanaléw bocznych.
1.4.25 Kolekior gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanaldw oraz kanalow zbiorczych i odprowadzenia ich do
adbiomika,
1.4.2.6. Kanat nieprzedazowy - kanal zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1.0m.
1.4.2.7. Kanat przelazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rdwnej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli | prawidiowej
eksploatacji kanakiw.
14.3.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach
spadku kanalu oraz na cdcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do {3czenia co najmniej dwoch kanatdw dophrwowych w
jeden kanat odplywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wylracenie
nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanah doplywowego do nizej polozonego kanaiu odplywowego,
1435 Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego, speiniajgca funkcje
studzienki polgczeniowe;.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe) eksploatacii
kanatdw.
1.4.3.7. Komora polaczeniowa - kamora kanalizacyjna przeznaczona do fqczenia co najmniej owoch kanatow doptywowych w jeden
kanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni@ | zagigbienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii
sciekow splywajacych z wyzej potozonego kanatu doplywowego.
1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koricu kanatu odprowadzajacege scieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wigeef zamknigtych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych
pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeplywu §ciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci Sciekow
opadowych i Zredukowania maksymalnego natezenia przeplywu.
1.4.3.12. Przepompownia $ciekdw - obiekt budowlany wyposazany w zespoly pompowe, instalacie i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone ¢o przepompowywania Sciekow z poziomu nizszego na wyzszy.
14313 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, splywajacych do kanalu z utwardzonych powierzchni
terenu.
1.4 4 Elementy studzienek i komar
1.4.4.1. Komora rcbocza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komeory
roboczej jest to odleglosc pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub kemory, a rzedng
spacznika.
1442 Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obslugi do komaory
roboczej.
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki jub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.
1444, Wilaz kanalowy - element 2elwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub xomor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepiywu w nim éciekéw.
1.4.4 6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciana komory robocze;j.
1.4.5. Po zostate ckreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
55T Wymagania cgdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
0Ogélne wymagania dotyczace robot podano w 58T Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2 MATERIALY
2.1. Ogobine wymagania dotyczace materiatow
Ogéine wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowe Srednicy 0.20 m, zgodne z PN-B-12751 [B] | PN-B-06751 [2], sa stosowane gtownie do budowy
przykanalikow.
2.2.2. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopka i bez stopki o $rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgadne z BN-§3/8971-06.02 [19].



2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe Mipra®
Rury o $rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 (18] | BN-83/8971-06.0C [18].
2.2.4. Rury telwne kislichowe ciénienigwe
Rury zeliwne kielichowe ciénieniowe o $rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Kemora robocza
Komora robocza studzienki (powyze) wejscia kanaléw) powinna by wykonana z:
kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8371-08 [20],
muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [3].
Komora robocza ponize] wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25, W-
4, M-100 adpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub afternatywnie z cegly kanalizacyjnej.
232 Komin wiazowy
Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0.80 m odpowiadajacych
wyrnaganiom BN-86/8871-08 [20].
2.3.3 Dno studzienki
Dino studzienki wykonuje sig jako manolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1,
2.3.4 Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:
wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 {11] umieszczane w korpusie drogi,
wiazy reliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10} umieszczane poza korpusem drogi.
2.3.5 Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4 Materiaty dla komor przelotowych potaczeniowych i kaskadowych
2 4.1 Komora robocza
Komora fobocza z plyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z domieszkami uszczelnigjgcymi lub z
cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowe;.
2.4.2. Komin wiazowy
Kamin wiazawy wykonuje $i¢ z kregdw betenowych [ub Zelbetowych o $rednicy 0,8 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08 [20].
2.4.3 Wiaz kanatowy
Wedlug pkt 2.2.4.
2.5. Studzienki bezrwiazowe - §lepe
2.5.1. Komora potaczeniowa
Komore potaczeniows {$ciany) wykonuje sie z betonu hydrotechnicznege odpowiagajacego wymaganiom BN-62/6738-03, -
04, -07 [17] z domieszkami uszczelniajgcymi lub 2 cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].
2.5.2. Piyta pokrywowa
Jeieli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to plyte pokrywowa stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych [23].
2.5.3. Piyta denna
Piyte denna wykonuje sig z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienki sciekowe
2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadad wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane s3a prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysakosci 30 cm lub B0 ¢m, 2
betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.6.3. Piercienie 2elbetowe prefabrykowane
Pierscienie 2elbelowe prefabrykowane o Srednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg S105.
2.6.4. Pty zelbetowe prefabrykowane
Phyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 com i byt wykonane z belonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS.
2.6.5. Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubasé 15 cm 1 byc wykonane 2 betonu klasy B 15.
2 6.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze byé wykonana z Hucznia lub zwiru. Uzyly materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych nom, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.7 Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadaé wymaganiom 8N-62/6738-07 [17].
2 8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Skladowanie materiattw
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna skiadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- |lub wielowarstwowo, albo w pozycjt
stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona | zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podkladach drewnianych nalefy uktadaé wyroby w pozycii stojacej i jeZeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszezegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegelnych stosow lub pojedynczych rur.

292 Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kregow przekazywany na grunt nie

przekracza 0.5 MPa.
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Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokosé skfadowania nie powinna przekraczad 1.8 m. Skladowanie
powinna umozliwiac dostep do poszczegalnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow,
2.8.3. Cegla kanalizacyjna

Cega kanalizacyjna moze byc skiadowana na otwarlej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami
umoZliwigjgcymi edprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania pewinny by¢ ulozone w sposab uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosc przeliczenia. Cegly
powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga byé wozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lacznej wysokosci
nie przekraczajacej 3.0 m.

Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokosé stosdw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.
2.9 4, Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢é sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco \Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna byc utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki luby ramki wpustow moga byé skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum
1.5m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywe nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w  sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu .

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykoenania kanalizacii deszczowe] powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
2urawi budowlanych samochodawych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasiennicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
weiggarek mechanicznych,
beczkowozdw.
4. TRANSPCRT
4.1, Ogbine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport rur kanalowych

Rury, zardwno kamionkowe jak i betonowe moga byé przewctone dowcinymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, Z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
Srednicy nominalnej do diugosc:, wigkszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozic w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sd
bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gdrma warstwa nie¢ moe przewyzszaé Scian Srodka transportu o wigce] niz 1/3
Srednicy zewnetrzne] wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m}.

Pierwszg warstwe rur Kielichowych nale2y uktadad na podkladach drewnianych, zas poszczegoine warstwy w miejscach
stykania sig wyrobdw nalezy przekiadaé materiatern wyscidtkowym (0 gruboéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywat sie samochodami w pozycji wbudowania Iub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow | kiindw z drewna, gumy lub innych cdpowiednich materiatow,

Podnoszenie | opuszczanie kregow o $rednicach 1.2 m i 1,4 m nalezy wykonywad za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiemie na obwodzie prefabrykatu,

4.4 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowoinymi srodkami transportu w jednosikach tadunkewych lub luzem

Jednostki ladunkowe nalezy ukiadac na srodkach transportu samochodowego w jedne] warstwie,

Cegly transportowane luzem nalery uktadaé na $rodkach przewozowych scisle jedne obak drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni Srodka transportu.

Wysokos$¢ ladunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegly luzem moga byc przewoZone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zafadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowyeh powinien sig odbywaé mechanicznie za pomoca urzadzen
wyposatonych w osprzet kleszczowy, widlowy kb chwylakowy. Zaladunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy ukyciu przyrzadow pomocniczych,

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢é transportowane dowolnymi Srodkami transporiu w  sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem | uszkodzeniem.

Whazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i laczyé
tasmag stalows.

4 6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewoione dowalnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sig podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowe;]
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, kidre nie spowodujg segregaci
skiadnikew, zmiany skladu mieszanki, zaniecZyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajace) granice okresiong w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $redkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.9_Transpart cementu i jego przechowywanie

Transport cementu | przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robét podana w SST Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocy kotkaw
osiowych, kotkow $wiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznegoeczne} iloéci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (2 rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice syluacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Ingynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte cbudowane. Metody wykenania robét - wykopu (rgcznie lub mechanicznie)
powinny byé dostosowane do gigbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego spragtu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0.4 m jake
zapas poirzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare jego ghebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dna wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej. przy ¢zym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o .20 m.

Zdjecie po zostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinne byé wykonane bezpoérednio przed wezeniem przewodow rurowych. Zdjgcie
te] warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony 2 Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by wykanane od 0,10 do 0.15 m gigbiej od projektowanego poziomu dna
5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszezystych | piaszezysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rabet) pedicze nalezy wykonad z warstwy tlucznia lub £wiru z piaskiem
o gruboéci od 15 do 20 cm lgcznie 2 wozonymi saczkami odwacdniajgcym:. Dia przewodow o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajgce] nalezy wykonac fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektows lub S3T.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity naleZy wykonaé podioze z pospotki, zwird lub Hucznia ©
grubosci od 15 do 20 ¢cm. Dia przewoddw o $rednicy powyzej 0.50 m nalezy wykonaé fundament betonowy zgodnie z gokumentacja
projektowg lub SST.

Zageszczenie podioza powinna byé zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. to spadki i glebokoié posadowienia rurociagu powinny spelniac
ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanaldw powinny zapewnic dopuszezalne minimaine predkosci przeplywu, tj. od 0.6 do 0.8 m/s. Spadki te nie
mogq byé jednak mnigjsze:
dla kanaléw o $rednicy do 0.4 m - 3 %e,
dla kanaléw i kolektorow przelotowych -1 %o

{wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 Yoo}
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 mis, zas dla rur Zelbetowych 5 mis).
gteboko$é posadowienia powinna wynosic w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1.3 m (zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mnigjszych zagigbieniach zachodzi keniecznasé adpowiedniego ecieplenia kanatu.

Ponadio nalezy dazyé do tego, aby zagiebienie kanatu na koncowee sieci wynosio minimum 2,5 m w celu zapewnienia
motlwosci ewenlualnego skanalizowania abiektéw pototonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanalowe

Rury kanatowe typu .Wipra" uktada sig zgednie z  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur Wipro™ [24}.

Rury ulozone w wykopie na znacznych glebokedciach {ponad & m) oraz znacznie obciazone, w celu wigkszenia
wytrzymatoéci pewinny byé wzmocnione zgednie z dokumentacia projektowa.

Poszczegdlne wlozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocng
podbite, aby rura nie zmienifa potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia 2iaczy rur kanatowych mozna wykonad:
sznurem konopnym smolowanym i kitem bittmicznym w przypadku stosowania rur kamicnkowych rednicy 0,20 m,
zaprawg cementows 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub zelbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowych o
$rednicy od 0,20 do 1.0 m,
specjalnymi fabrycznymi pierScieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inryniera w
przypadku stoscwania rur Wipro®,
sznurem konopnym i folia aluminiowa przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych ci$nieniowych srednicy od 0.2 do1,0m.

Potaczenia kanatéw stosowad nalezy zawsze w studzience lub w kemorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna taczyé na
wpust lub poprzez studzienke kryla - Slepa).

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doplywowege i odplywowego - zbiorczego powinien zawierac sie wgranicach od 45 do
900.

Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0o C. a wszelkiego rodzaju belonowania wykonywacd w temperaturze nie
mnigjszej niz +8o C.

Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice wozonege kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki
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Jezeii dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegad nastepujgcych
zasad:
trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie {z wyjgtkiem lukéw dia podiaczenia do wpustu bocznego w
kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanatu ogdinosplawnego),
minimalny przekroj przewody przykanalika powinien wynosic 0,20 m (dla pojedynczych wpustow | przykanalikdw nie dluzszych niz 12
m mozna stosowad srednice 0,15 m),
diugoéé przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu Iub studzienki rewizyjnej potaczeniowe] nie powinna
przekraczaé 24 m,
wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) fub
wpusiu bacznego,
spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %s 2z tym, 2e przy spadkach wigkszych od 250 % nalezy
stosowad rury zeliwne,
kierunek frasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by wykonane pod katem min. 450, max. 900 (optymalnym 600),
wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke potaczeniowa nalery dokonywaé tak, aby wysokosé spadku przykanalika nac
podiogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokosci wieksze] nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki,
wigczenia przykanalikéw 2 dwdch stron do kanatu zbiorczege poprzez wpusty baczne powinny byé usytuowane w odlegiosci min. 1,0
m od siebie.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegad nastepujgcych zasad: Namniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny byé zgodne ze Srednicami okredionymi w tablicy

Tablica 1. Majmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna érednica studzienki rewizyjnej kolowej (m
odprowadzajacego przelotowej potaczeniowe) spadowej-kaskadowe]
(r)

0.20

0.25 1,20

0,30 1,20 1,20

Q.40

Q.50 140

0.60 1.40 1.40

Jezeli dokumentacja projekiowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny byc lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich odlegio$ciach {max. 50 m przy
$rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanaiu,
studzienki potaczeniowe powinny byc lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczyc os w 0§ (w studzienkach krytych},
studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,
studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystgpowaniu wody gruntowe], kurzawxi itp.) w wykopie wzmaocnionym,

w preypadku gdy rdznica rzednych dna kanalow w siudzience przekracza 0.50 m nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe Zzlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny
miec spad w postaci rury pionowe] usytuowanej na zewnalz studzienki. Rornica pozioméw przy tym rozwiazaniy nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Spasdb wykonania studzienek {przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczenego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadio w Katalogu powtarzalnych elementow drogowych™ cpracowanym przez
JJransprojekt” Warszawa [23).

Studzienki rewizyjne skladaja sig z nastepujacych czeéci:
komery roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
wlazu kanaiowego,
stopni ziazewych.

Komara robocza powinna mied wysokosé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich (kiedy gigbokosé wozenia
kanalu craz warunki uksztatowania terenu nie pozwalajg zapewnit ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokose komory roboczej
mniejsza niz 2.0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez &ciany komory nalezy obudowaé i uszczeinié materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektows;j.

Komin wiazowy powinien byé wykonany z krggow betonowych iub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20].
Posadowienie komina nalezy wykonac na plycie zelbetowej przejéciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowala sig nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga byé wykonane bez komindw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze robeczej nalegy
umiescic plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czedci (do wysokosdci rowne] polowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przediurony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napelnignia kanatu, Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mieé ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomias! w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna cna
stanowié przejicie 2 jednego wymian w drugi.
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Dne studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %ba w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne)pawinny miec wiaz
typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowad wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Paziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna krawedz
wiazu powinna znajdowad sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komary roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ziazowe w dwoch rzedach, w
odleglosciach pionowych G,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 8,30 m.
5.5.4. Komory przelotowe i potaczeniowe

DHa kanaldw ¢ Srednicy 0.8 m i wiekszych nalezy stosocwac komory przelotowe i polaczeniowe projektowane indywidualnie,
ziozone z nastepujcych czesci:
komory robocze;.
plyty stropowej nad kemora,
komina wiazowego srednicy 0,8 m,
piyty pod wiaz,
wiazu typu cigzkiego srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dia komar roboczych:
wysokos ¢ mierzona od pétki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosié od 1,80 de 2.0 m,
dlugosc mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,
szerokose nalezy przyjmowac jako rowna: szerckesc kanalu zbiorczego plus szerokosc polek pe obu stronach kanatu; minimainy
wymiar p&tki po stronie wiazu powinien wynosic 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,
wymiary w planie dla komér potaczeniowych uzaleznione sa ponadio od wielkesci kanaléw | od promieni kinet, kidre nalezy
przyjmowaé dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komaory przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie
kigrunku kanatu.

Komory potaszeniowe powinny byd ziokalizowane na polgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych.

Wykonanie polgczenia kanatéw, kemina wiazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.
5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje si¢ na potaczeniach kanatdw o $rednicy od 0,60 m, przy duzych réznicach poziomow w celu
uniknigcia przekroczenia dopuszezalnych spadkéw (i predkosci wody) oraz nieekonomicznego zaghebienia kanalow,

Jareli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczsj, to nalery przestrzegac nastepujacych zasad:
diugosé komory przepadowej zalezy od przeplywu araz od réznicy poziomow kanatu dolnego i gérnego,
szerokosé komory zalery od szerokodci kanaldw doptywowego i odplywowego oraz przejécia kontrolnego z pemostu gémego do
pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostow powinny wynosi¢ 0,80 x 2,70 m,
pomost gdmy naledy wykonaé w odlegtodci min, 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu doptywowego,
nad pomostem gormym i dolnym nalezy przewidziet cddzielny komin wiazowy,
pomost gorny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczyc barierg wysokogci min. 1,10 m.

Kominy wiazowe nalezy wykonac tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady taczenia kanaiéw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3

Komory kaskadowe nalezy wykonywad jak komory w punkcie 5.5 4 w wykopach szerckoprzestrzennych i, w zalernosci od
potrzeb, odpowiednio wzmochionych.
5.5.6. Studzienki bezwiazowe - $lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaly w tych studzienkach nalezy tqczyt sklepieniami.

Studzienki posadawia sig na podsypce z piasku grubasci 7 cm, po utozeniu kanadu.

W plycie dennej nalezy wyprofilowad kinet¢ zgodnie 2 przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt iuku stycznege do kierunky kanatu, natomiast w przypadku
zmiany Srednicy kanatu powinna stanowic przejscie z jednego wymiary w drugi. Dne studzienki powinnc miec spadek co najmnieg)
3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog 1| placow, powinny byc z wpustem
ulicznym 2eliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
glebokosd studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkewe - min. 1,50 m i max. 2,05 m},
gtebokosé osadnika 0.85m,

Srednica osadnika {studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna byé usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byé usytuowany 2 cm
ponize; scieku jezdn).

Lokalizacia studzienek wynika z rozwigzania drogowego,

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszysikim od wielkosci odwadnianeg]
powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedna studzienke powinno przypadaé od BOO do 1000 m2
nawierzchni szozelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podiuznym $cieku do 3 %o powinien wynosic od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien
wynaosic od 50 do 70m; od 5 do 10 %e - 0d 70 de 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic naleky rozmieszczaé przy krawgznikach prostych w adlegtosci minimum 2,0 m od
zakoficzenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzehni, wierzch kraty powinien znajdowac sig 0.5 cm ponizej
poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien byé podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowej, studzienki krytej
{tzw. $iepej) iub wyiatkowo za pomocy wpustu bocznego.

Woustow deszczowych nie nalety sprzegad. Gdy zachodzi koniecznosé zwigkszenia powierzchni splywu, dopuszeza si¢ w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznosd usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami podziemnymi,
mozna studzienke $ciekowa wyplycié do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika, Osadnik natomiast powinien byé ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniem i polgczony przykanalikiem ze studzienkg, jak réwniez 7 kanalem zbiorczym. Odlegtoéé osadnika od
krawgznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3.0 m,
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5.5.8. 1zolacje
Rury betonowe i zelbetewe uzyte do budowy kanalizacji powinny byt zabezpieczone przed korozja, zgodnie 2 zasadami
zawartymi w Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych™ apracowane) przez instytut Techniki Budowlang] w
1886 r. [21].
Zabezpieczenie rur kanaowych polega na powleczeniu ich zewnetrzne) i wewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjna
asfaltows, posiadajaca aprebate techniczng, wydang przez upowainiong jedrostke.
Studzienki zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna,
Depuszeoza sig stosowanie innega $rodka izolacyjnego uzgodnicnego z InZynierem.
W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji. studzienki nalely zabezpieczyl przez zagruntowanie
izolacjy asfattows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-86177 [B].
VW Srodowisku siinie agresywnym (z uwagi na duzg roznorodnoéc i bardze dury przedziat natezenia czynnika agresji)
sposdb zabezpeczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynigrem.
5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie naleZy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rewnomiernie
ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskainik 2ageszczenia powinien by¢ zgodny z okrestonym w SST,
Redzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z inzynierem.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakesci rabot
Ogdlne zasady kontroli jakosci roodt podano w S5T Wymagania ogdine” pkt &
6.2, Kantrola, pomiary i badania
6.2 1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania materialdw do betonu i zapraw i ustalic recepte.
6.2.2. Kontrota, porniary | badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotiiwoscia
okreslong w niniejszej S5T i zaakceptowanga przez Inzyniera.
W szczegainosci kontreola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawijzaniu do podanych statych punktdw wysokosciowych z dokiadnoscia do
1cm.
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokoSci, grubosci | zageszezenia wykonanej warstwy poditoza z kruszywa mineralnege lub betonu.
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projeklowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci ilozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
badartie wskaZnikdw zageszczenia poszezegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
6.2 3. Dopuszczalne tolerancje | wymagania
cdchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od usfalonej w planie 0si wykopu nie powinno wynosic wiecej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,
edchylenie gruboici warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
cdchylenie szerokoéci warstwy podioza nie powinno przekraczad & 5 o,
cdchylenie kolekiora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi woronego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,
odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projekiowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugodci 100 m powinien byé zgodny z pkt 5.5.9,
rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane 2z doktadnoscig do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Qgdine zasady obmiaru robét podano w SST Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m {metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Cgolne zasady odbioru robét podane w S5T Wymagania ogéine” pkt 8,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
wykanane komory,
wykonana izolacja,
zasypany Zaggszczony wykop.
QOdbiér robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykenanie korekt | poprawek, bez hamowania
ogdlinego postepu robét.
DHugosc odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byt mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
89.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
0Ogoine ustalenia dolyczqce podstawy platnosci podano w 55T Wymagania ogclne” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji ocbejmuje:
oznakowanie robét,
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dostawe materiatow,

wykcnanie robdt przygotowawezych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podioZa i fundamentu,

wykonanie saczkéw,

wykananie wylotu koleklora,

wozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,
wykenanie izelacji rur i studzienek,

Zasypanie | zageszczenie wykopy,

przeprowadzenie pomiaréw ¢ badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.
2.

3.

- JE¥N

10.
",
12

13.
14.
15.
16,
17.
18,
19.
20

10.2.
21,

22.

23
24,

25,

Normy

PN-B-DE712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksziahki. Wymagania i
badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Zwir | mieszanka

PM-B-11112 Kruszywa mineralng. ruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegla peina wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanaiizacyjne. Ksztatty i
wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 Lepik asfattowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)

PMN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, G, D (wiazy typu cigzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki reliwne wpustdw deszczowych. Wymagania i
badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zelwne wpustéw deszczowych. Kiasa C

PN-H-T4086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeltwne rury cibnieniowe do pofaczen sztywnych

BMN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BM-62/6738-03.04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 1 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe Wipre™

BN-868/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe ) zeibetowe

BN-85/8971-08 Prefabrykaty budowlane 2 betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed kerozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Technik) Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4 12 1.(6) Studzienki polgczeniowe {lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelctowe {lipiec 198Q)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980}
KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980}
KB4-3.3.1.10.{1) Studzienki ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.26.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokoéci 30 lub 60 cm
[Katalog powtarzalnych elementdw drogowych™. Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982
r.
Tymczasowa instrukcja projeklowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z mur Wipro®,
Centrurn Techniki Komunalnej, 1878 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzqdzenh sieciowych, wodociggowych |
kanalizacyjnych, BPC Wi Cewok™ i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespdt Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r

54



